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VORWORT

Vorwort

I
Verputzte Fassaden sind wichtige Elemente
architektonischer Gestaltung und schiitzen Bauwerk Die wichtigsten Anderungen dieser Auflage
und Bewohner dauerhaft vor Wind und Wetter, im Uberblick:
ohne dabei ,ihr Gesicht zu verlieren”. Entsprechende B Beriicksichtigung des aktuellen Standes

Sorgfalt ist bei der Planung, der Auswahl der Bau- der deutschen und européischen Normung

stoffe und der handwerklichen Ausflihrung geboten.
B Abschnitt ,Innenputze” erweitert

Innenrdume werden ebenfalls verputzt und tragen B Geltungsbereich auf Putze mit organischen

wesentlich zur Gestaltung der Wohnraume bei. Bindemitteln ausgedehnt

Aufgrund ihres groBen Flachenanteils bestimmen sie

B Lehmputze beriicksichtigt
auch mafBgeblich das Innenraumklima.

B Anforderungen an Putz unter Fliesen
So sind gerade die Putze ein entscheidender Faktor aufgenommen
fr Langlebigkeit und Werterhalt eines Hauses, fiir m Text vollstindig redaktionell iiberarbeitet
ein sicheres und gesundheitsvertragliches Wohnen
sowie flr ein verantwortungsbewusstes Bauen im
Einklang mit Natur und Umwelt.

‘

Die Baustoffhersteller bieten Putze fiir innen und
aufBlen in vielen unterschiedlichen Varianten an.
Wichtig ist, dass der Putz optimal auf den jeweiligen
Untergrund abgestimmt ist. Bauherren und Archi-
tekten kdnnen wahlen zwischen Standardlésungen
und qualitativ besonders hochwertigen Varianten.
Dies sollte schon bei der Planung und Ausschreibung
berucksichtigt werden.

Die vorliegenden Leitlinien haben sich zu einem
Standardwerk fir das Verputzen entwickelt.

Wir bedanken uns bei den zahlreichen Verbanden

und Institutionen und allen, die aktiv an den Leit-
linien mitgearbeitet haben.

Die Herausgeber

Berlin und Frankfurt im September 2018

»
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GELTUNGSBEREICH UND ZIELSETZUNG

1 Geltungsbereich und Zielsetzung

Diese Leitlinien wenden sich an Architekten, Planer
und ausfiihrende Handwerksbetriebe sowie an in-
teressierte Bauherren. Sie beschreiben das Verputzen
von Wanden und Decken im AuBen- und Innenbe-
reich.

Ziel der Leitlinien ist es, eine verlassliche, praxisge-
rechte und leicht verstandliche Grundlage fir die
Planung und Ausfiihrung von Putzarbeiten zu
schaffen, die einerseits auf den aktuell gultigen
Regelwerken basiert und andererseits die prak-
tischen Erfahrungen mit den verschiedenen Bau-
stoffen und Bauweisen bericksichtigt.

Die Leitlinien gelten fir haufig vorkommende Putz-
grinde wie z.B. Mauerwerk oder Beton bei Neu-
bauten, kdnnen sinngemaf aber auch auf dhn-
liche Putzgriinde, z.B. bei bestehenden Gebaduden,

Foto: KNAUF MARMORIT GmbH
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angewandt werden. Neben funktionalen Standard-
I6sungen flr den AuBen- und Innenbereich werden
auch qualitativ besonders hochwertige Alternativen
beschrieben. Welche Lésung gewahlt wird, hangt
von den verwendeten Baustoffen, den jeweiligen
Wandaufbauten und den individuellen Wiinschen
des Architekten oder Bauherrn ab.

Putzmortel als Baustellenmischung ist in Deutsch-
land kaum noch anzutreffen. Er wird deshalb in
diesen Leitlinien nicht behandelt.

Diese Leitlinien wurden in Zusammenarbeit und in
Abstimmung mit den unterschiedlichen Fachkreisen
(siehe innere Umschlagseite) erarbeitet. Bei der An-
wendung sind auch die im Abschnitt 9 zusammen-
gestellten Normen und Merkblatter zu beachten.




EINLEITUNG

2 Einleitung

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Wandbau-
stoffe und Putze (siehe Tabelle 1). Aber welcher Putz
ist fUr welchen Untergrund geeignet? Die vorlie-
genden Leitlinien zum Verputzen von Mauerwerk
und Beton wollen Planer, Bauherren und Fachun-
ternehmer bei der fachgerechten Auswahl unter-
stltzen. Der wichtigste Grundsatz dabei ist, dass die
Eigenschaften des Putzes bzw. des Putzsystems auf
die Anforderungen des Untergrundes abgestimmt
sein mussen. Nur wenn der Putz zum Untergrund
Lpasst”, ist einwandfreies Verputzen moglich.

Jede verputzte Flache ist ein handwerklich herge-
stelltes ,Unikat”. Deshalb spielen fiir die Ausfih-
rungsqualitat auch die jeweiligen individuellen
Randbedingungen ,vor Ort” eine wichtige Rolle.
Jahreszeit, Temperatur, Wind, Sonneneinstrahlung,
Feuchtezustand des Putzgrundes, Qualitat und
Oberflachenbeschaffenheit der zu verputzenden
Flache und viele andere Einfllsse missen beriick-
sichtigt werden.

Foto: KNAUF MARMORIT GmbH

Tabelle 1: Ubersicht AuBen- und Innenputze

Anwendung?

Mortelart

Luftkalkmértel, Mértel mit hydraulischem Kalk X X
Kalkzementmartel, Mortel mit hydraulischem Kalk bzw. X X
Putz- und Mauerbinder

Mineralische Putze

(Trockenmaortel) Zementmortel mit oder ohne Zusatz von Kalkhydrat X X
Gipsmortel und gipshaltige Mortel X -
Lehmmortel X -
Dispersions-Silikatputz (Silikatputz); die eigenschaftsbestimmenden X X
Bindemittel sind Kali-Wasserglas und Polymerdispersion

Putze mit

organischen Dispersionsputz (Kunstharzputz); das eigenschaftsbestimmende X X

Bindemitteln Bindemittel ist Polymerdispersion

(Pastose Produkte)
Siliconharzputz; die eigenschaftsbestimmenden Bindemittel sind X X

Siliconharzemulsion und Polymerdispersion

3 Der Anwendungsbereich ist vom Hersteller anzugeben.

[
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PUTZGRUND

3 Putzgrund

3.1 Mauerwerk

3.1.1  Allgemeines

Mauerwerk ist grundséatzlich nach DIN EN 1996
(Eurocode 6) und den Nationalen Anhédngen (NA)
oder nach DIN 1053 zu errichten. Mauerwerk wird
aus Mauersteinen und Mauermoértel hergestellt, die
zusammen dessen Eigenschaften bestimmen.

Es muss im Verband gemauert werden, d. h. die StoB-
fugen Uibereinanderliegender Schichten missen so
versetzt werden, dass das UberbindemaB mindestens
0,4 x Steinhohe (h) bzw. 45 mm betragt. Dabei ist
der héhere Wert maBgebend (siehe Bilder auf S. 7
unten). Dies ist nicht nur aus statischen Griinden von
groB3er Bedeutung, sondern auch, um fir den Putz
eine ausreichende Risssicherheit zu gewahrleisten.

Neben den Ublichen SchichtmaBen von 12,5 und

25 cm werden auch groBformatige Steine bzw. Ele-
mente mit Schichthéhen von 50 oder 62,5 cm und
Langen bis 1,50 m eingesetzt. Hier sind in den jewei-
ligen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. im Euro-
code 6 teilweise geringere UberbindemaBe erlaubt.

Die Lagerfuge wird bei einschaligen AuBenwanden
entweder mit Normal- oder Leichtmauermortel oder
mit Dinnbettmortel vollflachig ausgefiihrt.

Die Eigenschaften der verschiedenen Mauermoértel
sind in DIN EN 998-2 und DIN V 20000-412 bzw.
DIN V 18580 geregelt.

Im Regelfall besitzen die Kopfseiten eine Nut-Feder-
Ausbildung, so dass die Steine knirsch gestoBen
werden kénnen und die StoBfugen mortelfrei blei-
ben. Die Steine gelten dann als knirsch verlegt, wenn
sie ohne Mortel so dicht aneinander verlegt werden,
wie dies wegen der herstellungsbedingten Uneben-
heiten der StoBBfugenflachen maoglich ist. Die Breite
der StoBfuge soll dabei 5 mm nicht Gberschreiten.

Wenn trotzdem einzelne Zwischenrdume entste-
hen, die gréBer als 5 mm sind, so mussen sie direkt

6 VDPM‘

Auch ,gefiillte” Mauersteine vor Feuchtigkeit
schiitzen!

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Mau-
ersteine entwickelt, deren Kammern mit Damm-
stoff gefullt sind, z.B. mit Mineralwolle oder
Perlite. Daneben gibt es auch ,,Kombisteine”
mit einer durchgehenden Dammstoffschicht.

Durch diese MaBnahmen wird die Warmedam-
mung der Steine weiter verbessert. Es ist wichtig,
die enthaltenen Dammstoffe — auch wenn sie in
der Regel hydrophob eingestellt sind — wahrend
der Bauphase und auch spater besonders sorg-
faltig vor einem Feuchtezutritt zu schitzen.

Foto: Wienerberger GmbH

Mit mineralischem Dammstoff gefullter hochwarme-
dammender Ziegel

Foto: Liapor GmbH & Co. KG

Kombistein mit durchgehender Dammstoffschicht
(Leichtbetonstein)




Mauerwerk im Bauzustand: Fachgerecht abgedeckte Mauerkronen

beim Mauern beidseitig an der Wandoberflache

mit Mortel verschlossen werden. Das Gleiche gilt fur
Morteltaschen und Verzahnungen (Nuttiefe > 8 mm)
an Wandenden und Mauerecken sowie Fehlstellen
in der Wand. Wurde dies versaumt, sind die Fugen
und Fehlstellen vor dem Verputzen nachtraglich mit
geeignetem Moértel und unter Beachtung der dann
erforderlichen Standzeiten (siehe Abschnitt 5.1.2
und Tabelle 8) zu schlieBen.

Wenn bei Steinen mit glatter Kopfseite die StoB3-
fuge vermortelt wird, muss die StoBfugenbreite
rund 10 mm, bei Diinnbett-Mauerwerk ca. 1 bis
3 mm betragen.

Mauerwerk muss wahrend und nach dem Errichten
grundsatzlich vor eindringender Feuchtigkeit durch
geeignete MaBnahmen (z.B. Abdecken der Mauer-
krone und der Fensterbristungen) geschiitzt wer-
den. Daflir gibt es geeignete Abdeckungen (siehe
Bilder oben).

Mauerwerk aus Regelformaten

e S

I, =(0,4-h) =45 mm

Fotos: EMVEX

Bis zu einer ausreichenden Erhartung des Mauer-
mortels ist das Mauerwerk vor Frost zu schiitzen.

3.1.2 Ziegel-Mauerwerk

Ziegel nach DIN V 105-100 oder nach DIN EN 771-1 in
Verbindung mit der Anwendungsnorm DIN V 20000-
401 oder nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung bestehen aus gebranntem Ton.

Fur einschalige zu verputzende ZiegelauBenwéande

werden heute iberwiegend warmeddammende Zie-
gel mit Bemessungswerten der Warmeleitfahigkeit

flr das Mauerwerk zwischen 0,06 und 0,14 W/(m-K)
eingesetzt.

Aufgrund ihrer porigen Struktur und der hohen
Kapillaritat besitzen Ziegel im Allgemeinen ein
hohes Saugvermdgen, auf das die dafiir geeigneten
Putzsysteme eingestellt sind (siehe Tabelle 7).

Elementmauerwerk

h=374 mm

1,=(0,2-h) =125 mm
(bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung)

UberbindemaB |, fiir fachgerecht ausgefiihrtes Mauerwerk nach DIN 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit dem

Nationalen Anwendungsdokument (NA)

VDPM‘ 7



PUTZGRUND

3.1.3 Kalksandstein-Mauerwerk

Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus den na-
turlichen Rohstoffen Kalk und kieselsdurehaltigen
Zuschlagen (Quarzsand) hergestellt, nach innigem
Mischen verdichtet, geformt und unter Dampfdruck
gehartet werden.

Ihre Eigenschaften und ihre Verwendung sind in der
DIN EN 771-2 in Verbindung mit der Anwendungs-
norm DIN V 20000-402 oder der nationalen Rest-
norm DIN V 106 festgelegt.

Kalksandsteine werden fiir tragendes und nicht tra-
gendes Mauerwerk verwendet. Bei AuBenwanden
werden sie Uberwiegend in Verbindung mit einer
Warmedammung eingesetzt (z. B. Warmedamm-Ver-
bundsystem oder als zweischaliges Mauerwerk mit
Warmedammung).

In der Regel besitzen Kalksandsteine eine kapillare
Saugfahigkeit, die wegen der besonders feinporigen
Struktur Uber einen langeren Zeitraum anhalten
kann. Geeignete Putzsysteme sind darauf abge-
stimmt (siehe Tabelle 7).

3.1.4 Porenbeton-Mauerwerk

Porenbeton-Mauersteine sind aus dampfgehartetem
Porenbeton hergestellt, der aus Zement und Kalk
und fein gemahlenen oder feinkdrnigen quarz-
haltigen Stoffen besteht. Unter Verwendung von
Wasser und porenbildenden Zusatzen werden diese
Ausgangsstoffe unter Dampfdruck gehartet.

8 VDPM‘

Foto: Dennert Poraver GmbH

Die Eigenschaften und die Anwendung von Mau-
ersteinen und Bauelementen aus Porenbeton sind
in DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN 20000-404,
DIN V 4165-100, DIN EN 12602 in Verbindung mit
DIN 4223 (fir Wandelemente) und in bauaufsicht-
lichen Zulassungen geregelt.

Die Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit liegen
meist zwischen 0,06 und 0,14 W/(m-K).

Haufig wird wegen der offenporigen rauen Ober-
flache auf eine hohe Saugfahigkeit des Porenbetons
geschlossen. Aufgrund des Herstellungsprozesses
besitzt Porenbeton jedoch eine geschlossenzellige
Porenstruktur und nur eine relativ geringfigige kapil-
lare Saugfahigkeit (vergleichbar mit dem kapillaren
Saugverhalten von Kalksandsteinen). Geeignete Putz-
systeme sind darauf abgestimmt (siehe Tabelle 7).

3.1.5 Leichtbeton-Mauerwerk

Leichtbeton besteht aus dem Bindemittel Zement und
leichten Gesteinskérnungen (,Leichtzuschlagen”).

Grundsatzlich unterscheidet man in Abhangigkeit
von ihrer Struktur zwei Arten von Leichtbeton:
Leichtbeton mit geschlossenem Geflige nach

DIN 1045, der sich optisch kaum von Normalbeton
unterscheidet, und Leichtbeton mit haufwerkspori-
gem Geflige nach DIN EN 1520, der zur Herstellung
von Mauersteinen und Wandelementen verwendet
wird.

Leichtbeton-Mauersteine werden nach DIN EN 771-3
in Verbindung mit der DIN V 20000-403 sowie

der DINV 18151-100, DIN V 18152-100 und der

DIN V 18153-100 gefertigt. Im AuBenwandbereich
kommen in Deutschland aber hauptsachlich Steine
zum Einsatz, deren Eigenschaften Uber allgemeine
bauaufsichtliche Zulassungen geregelt sind und die
Bemessungswerte fiir Warmeleitfahigkeiten des
Mauerwerks zwischen 0,055 und 0,16 W/(m-K)
besitzen.

Mauerwerk aus Leichtbetonsteinen nimmt kapillar
nur wenig Wasser auf, dieser Untergrund kann des-
halb als schwach saugend angesehen werden. Ge-
eignete Putzsysteme sind darauf abgestimmt (siehe
Tabelle 7).



3.2 Geschosshohe Wand-
elemente und Wandtafeln

3.2.1 Allgemeines

Geschosshohe Wandelemente und Wandtafeln wer-
den nach DIN 1053-4 oder allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung werkseitig hergestellt.

Flr Wandelemente aus Mauersteinen gelten in Bezug
auf die Fugenausbildung (Lagerfugen, StoB3fugen,
Vermauerung von Steinen mit Morteltaschen, Beseiti-
gung von Fehlstellen sowie die Einhaltung des Uber-
bindemaBes) die Anforderungen an konventionelles
Mauerwerk (DIN EN 1996 in Verbindung mit den Nati-
onalen Anwendungsdokumenten) in analoger Weise.

Die Montagefugen zwischen den Elementen (Mon-
tage-StoBBfugen) und am FuB der Elemente (Mon-
tage-Lagerfugen) mussen fachgerecht ausgefihrt
und geschlossen werden.

Fiir das Uberputzen der Montagefugen sind in je-
dem Fall die Empfehlungen und Angaben des Her-
stellers der Wandelemente zu beachten.

3.2.2 Wandelemente aus Ziegeln

Wandelemente aus Ziegeln kénnen als Mauertafeln
oder Vergusstafeln ausgefthrt werden. Sie sind
putztechnisch wie konventionelles Mauerwerk zu
behandeln. Fiir die Ausfiihrung und das Uberputzen
der Montagefugen von Mauertafeln sind die Emp-
fehlungen und Angaben des Herstellers der Wande-
lemente zu beachten.

3.2.3 Mauertafeln aus Kalksandstein

Ahnlich wie Ziegelsteine lassen sich auch Kalksand-
steine werkseitig zu Mauertafeln verarbeiten, die
putztechnisch wie baustellenseitig errichtetes Mauer-
werk aus Kalksandstein behandelt werden kénnen.

3.2.4 Wandtafeln und Wandelemente
aus Porenbeton

Wandtafeln werden werkseitig aus Mauerstei-
nen errichtet. Als Putzgrund sind Wandtafeln aus

Foto: Bundesverband Leichtbeton eV.

PUTZGRUND

Porenbeton wie baustellenseitig errichtetes Mauer-
werk zu behandeln.

GroBformatige Wandelemente aus Porenbeton wer-
den entweder senkrecht oder waagerecht auf der
Baustelle zu Wandfldchen verbunden, die i.d.R. be-
schichtet werden, aber auch verputzt werden kénnen.

3.2.5 Wandtafeln und Wandelemente
aus Leichtbeton

Wandtafeln aus Leichtbeton werden werkseitig aus
Mauersteinen hergestellt.

Geschosshohe Wandelemente aus Leichtbeton
kénnen grundsatzlich aus zwei verschiedenen Beto-
narten hergestellt werden, die sich in ihren Eigen-
schaften deutlich unterscheiden. Wandelemente fir
AuBenwéande werden meist aus haufwerksporigem
Leichtbeton, solche fur tragende Innenwéande oft
aus gefiugedichtem Leichtbeton gefertigt.

Wandelemente mit haufwerksporiger Struktur

Bei warmedammenden AuBenwanden kommt hau-
fig Leichtbeton mit haufwerksporigem Geflige nach
DIN EN 1520 und DIN 4213 zum Einsatz (Trocken-
rohdichten zwischen 500 und 1200 kg/m?3).

Die raue, griffige Struktur dieser Elemente stellt ei-
nen Putzgrund dar, dessen Eigenschaften mit denen
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Beton mit haufwerksporiger Oberflache
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von Mauerwerk aus Leichtbetonsteinen vergleichbar
sind (siehe Abschnitt 3.1.5).

Aufgrund der geringen kapillaren Saugfahigkeit die-
ses Betons wird dem Putz nur wenig Wasser durch
den Untergrund entzogen.

Wandelemente mit gefligedichter Struktur

Vor allem tragende Innenwande werden dagegen
aus Leichtbeton mit geschlossenem Geflige nach
DIN 1045 hergestellt (Trockenrohdichten zwischen
1000 und 2000 kg/m?3).

Die Eigenschaften dieser Wande sind mit Flachen
aus Normalbeton vergleichbar. AuBerlich sind
Normalbeton und Leichtbeton mit geschlossenem
Geflige fast nicht zu unterscheiden. In beiden Fallen
zeigt sich eine glatte Oberflache mit wenig Poren.
Da nur wenige Kapillarporen vorliegen, trocknen
solche Betone entsprechend langsam aus (siehe
Abschnitt 8.4).

Beton mit gefligedichter Oberflache

3.2.6 Wandelemente aus Normalbeton

Fertig auf die Baustelle gelieferte Wandelemente
aus Normalbeton verhalten sich im Hinblick auf ihre
Eigenschaften als Putzgrund &hnlich wie auf der
Baustelle geschalte Wande aus Ortbeton und trock-
nen entsprechend langsam aus.

10 VDPM‘

Foto: Verlag Bau+Technik GmbH

3.3 Wande aus Ortbeton

Normalbeton und Leichtbeton mit geschlossenem
Geflige sind in der DIN EN 206 und der DIN 1045 ge-
normt. Die Grenze zwischen Normal- und Leichtbeton
liegt bei einer Trockenrohdichte von 2000 kg/m?.
Wande aus Ortbeton besitzen eine weitgehend ge-
schlossene, mehr oder weniger glatte Oberflache mit
nur wenigen Kapillaren.

Bedingt durch das dichte Betongeflige kann das
Trocknen lange Zeitrdume in Anspruch nehmen.
Das ist insbesondere bei groBeren Bauteildicken von
Bedeutung.

Flir einen ausreichenden Verbund mit der relativ
glatten Betonoberflache und dem aufzubringenden
Putz muss eine Untergrundvorbereitung vorgesehen
werden oder es werden Putze mit speziellen Eigen-
schaften verwendet (siehe Abschnitt 7.2.2).

In Abhangigkeit von ihrem Restfeuchtegehalt kén-
nen Betone als schwach saugende Untergriinde ein-
gestuft werden, d. h. sie entziehen dem Putz kaum
Wasser.

Betonflachen, die verputzt werden sollen, missen
trocken (Hinweis flr gipshaltige Putze siehe Infoka-
sten auf S. 37), sauber, staub- und fettfrei, besonders
aber auch frei von Trennmittelrtickstanden sein, die
die Haftung des Putzes einschréanken kénnen.

3.4 Wande mit vorhandenem
Putz

Auch Wande, die bereits mit einem Putz versehen
sind, kdnnen neu verputzt werden, ohne dass dieser
Putz entfernt werden muss. Dazu muss der vorhan-
dene Putz aber sauber, fest und tragfahig sein. Er
darf keine losen Bestandteile aufweisen und nicht
absanden.

Bei vorhandenen Beschichtungen auf Putz, z.B.
Anstrichen, sind diese auf ihre Eignung fiir einen
nachfolgenden Putzauftrag besonders zu priifen
(siehe Abschnitt 6.1) und ggf. entsprechend vor-
zubehandeln.



3.5 Decken

3.5.1 Allgemeines

Die zu verputzende Fldche von Decken besteht
meist aus Normal- oder Leichtbeton nach DIN 1045
und muss daher wie eine Wandfldche aus Beton
angesehen und verputzt werden. Oft ist es nicht
maoglich, die Decke ,in einem Stiick” zu fertigen, so
dass Fugen und Versatze zwischen den einzelnen
Deckenelementen entstehen. Diese Bereiche sind fiir
das Verputzen als besonders kritisch anzusehen. Das
Gleiche gilt fir den Ubergang zwischen Decke

und Wand, da hier unterschiedliche Baumaterialien
aufeinandertreffen (siehe Abschnitt 8.5).

3.5.2 Decken aus Ortbeton

Decken aus Ortbeton werden vor Ort geschalt und
kdnnen aus Normal- oder Leichtbeton bestehen.

3.5.3 Deckenelemente aus Beton

Fertigdecken aus Beton werden in sehr groBer Zahl
eingebaut, sie haben die anderen Fertigdeckensys-
teme und vor Ort geschalte Betondecken weitge-
hend verdrangt.

Man unterscheidet Decken aus massivem, be-
wehrtem Normal- oder Leichtbeton nach DIN 1045,
die werkseitig bereits einbaufertig und komplett
hergestellt werden, und Elementdecken mit Ortbe-
tonergdanzung nach DIN EN 18747, die auf der Bau-
stelle noch mit einer Decklage aus Beton versehen
werden (sogenannte ,Filigrandecken”).

3.5.4 Ziegel-Elementdecken und
Ziegel-Einhangedecken

Ziegel-Elementdecken

Ziegel-Elementdecken nach DIN 1045-100 werden
raumlang in unterschiedlichen Breiten werkmaBig
vorgefertigt. Nach der Montage sind diese Decken
ohne zusatzliche Abstlitzung voll tragféhig. Die

vorgefertigten Elemente bestehen aus speziell ge-
formten Deckenziegeln und dazwischen liegenden
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Fertigdeckenelemente aus Beton

bewehrten Betonrippen, die von einer Ziegelschale
umschlossen sind, so dass ein gleichmaBiger Putz-
grund vorhanden ist und die Deckenunterseite wie
Ziegel-Mauerwerk verputzt werden kann.

Ziegel-Einhangedecken

Die insbesondere im Sanierungsbereich verbreitete
Ziegel-Einhangedecke wird bauseits aus vorge-
fertigten Balken mit Gittertréagern und Ziegel-FuB-
schalen sowie Einhdnge-Ziegeln erstellt. Die zu
verputzende Flache besteht demnach insgesamt
aus Ziegelmaterial und ist wie Ziegel-Mauerwerk
zu verputzen.

3.5.5 Decken aus Porenbeton

Fertigdecken aus Porenbeton werden aus einzelnen
Elementen auf der Baustelle zusammengefligt. Die
Elemente werden in der Regel knirsch aneinander
gestoBen. In manchen Fallen wird die Verbindung
auch durch einen Fugenverguss mit Beton herge-
stellt.

Die sichtbaren Fugen missen nach Herstelleranga-
ben behandelt werden. Die so entstehende Flache
besteht aus Porenbeton und muss putztechnisch wie
groBformatiges Mauerwerk aus Porenbeton be-
handelt werden.

VDPM
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4 AuBenputz

4.1 Uberblick

Der Aufbau eines Putzsystems richtet sich nach den
Anforderungen an den Putz und nach der Beschaf-
fenheit des Untergrundes. Der AuBenputz pragt nicht
nur das Aussehen eines Gebaudes, sondern tber-
nimmt auch die Funktion des Witterungsschutzes. Er
hélt die Wande trocken und tragt damit wesentlich
zum Warmeschutz bei (durchfeuchtete Wande ver-
lieren ihre warmedammenden Eigenschaften).

Mineralische Putzmortel werden als Unterputz, als
Armierungsputz und als Oberputz eingesetzt. Putze
mit organischen Bindemitteln werden als Armie-
rungsputz oder als Oberputz verwendet.

In den nachfolgenden Abschnitten wird auf die
Auswahl der verschiedenen Putzsysteme in Abhan-
gigkeit von den unterschiedlichen Putzgriinden
eingegangen.

Neben Hinweisen zur Prifung und Beurteilung des
Putzgrundes sind darin auch Hinweise zur richtigen
Putzausfiihrung enthalten.

Die Planung und Ausfiihrung von AuBenputzen
istin der DIN EN 13914-1 und ergdnzend in der
DIN 18550-1 geregelt.

e —

Das CE-Zeichen

Die hier beschriebenen AuB3en- und Innenputze
sind — mit Ausnahme der Lehmputze - Bau-
produkte im Sinne der Bauproduktenverordnung
(BauPVO). Sie dirfen nur verwendet werden,
wenn sie mit dem CE-Zeichen versehen sind und
der Hersteller fur das Produkt eine Leistungser-
klarung erstellt hat.

Mit dem CE-Zeichen und der Leistungserklarung
deklariert der Hersteller die wesentlichen Merk-
male des Produktes.

Naheres regeln die zugehdrigen Produktnormen.

]
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C€

Leistungserklarung

Nummer der Leistungserkldrung
und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Nr. AAA-PPP-6789-CR

Verwendungszweck

Im Werk hergestellter AuBen-/Innenputzmértel
fur die Verwendung
auf Wanden, Decken, Pfeilern und Trennwéanden.

Hersteller
Mortel GmbH = MusterstraBe 1 = D-12345 Musterstadt

Identifikation/Chargennummer
Oberputz >Fassadenschén<
Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck
System zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestdndigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 998-1:2016

Erklarte Leistung
Brandverhalten Al
Wasseraufnahme W1
Wasserdampf-
durchlassigkeit h=20
> 0,08 N/mm?

salibngiesiighalt bei Bruchbild A, B oder C
Mo, dry,mat = 0,39 W/(m-K)

Warmeleitfahigkeit fur P=50%

(Tabellenwert) M1o.drymat = 0,43 W/(m-K)

fir P=90%
Dauerhaftigkeit NPD
Gefahrliche Substanzen  NPD
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leis-
tung/den erklérten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserkla-

rung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Beispiel fur die CE-Kennzeichnung eines Edelputzmortels
nach DIN EN 998-1



Foto: Wienerberger Ziegelindustrie GmbH (Montage)

4.2 Mineralische Putzmortel

Mineralische Putzmortel entsprechen der

DIN EN 998-1. Meist werden sie in Form von Tro-
ckenmortel in Sacken oder im Silo auf die Baustelle
geliefert. Dort werden sie maschinell oder von
Hand mit Wasser angemischt und auf die zu verput-
zende Flache aufgetragen. Hauptbestandteil sind
Gesteinskérnungen (,Zuschldge”) wie zum Beispiel
Natursande, Marmor oder Kalkstein. Leichtputze
enthalten zusatzlich leichte Gesteinskérnungen
(z.B. Perlite, Blahglas, Bims, Blahton usw.) bzw.
expandiertes Polystyrol (EPS). Als Bindemittel wer-
den vor allem Baukalke (DIN EN 459) und Zemente
(DIN EN 197) verwendet.

Putze auf Basis der Bindemittel Kalk und/oder Ze-
ment haben ein feinporiges, diffusionsoffenes Gefu-
ge. Dadurch kénnen mineralische Putze Feuchtigkeit
aufnehmen und auch schnell wieder abgeben.

Mineralische Putzmortel sind in der Regel nicht
brennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102). Das
Brandverhalten wird vom Hersteller in der Leistungs-
erklarung und im CE-Kennzeichen deklariert.

Fur die jeweiligen Anwendungsfélle werden minera-
lische Putzmortel in verschiedenen Festigkeitsklassen
und Rohdichten hergestellt. In DIN EN 998-1 sind

die Anforderungskategorien fiir die Druckfestigkeit
gestaffelt und erlauben eine anwendungsgerechte

Tabelle 2: Anforderungskategorien fir die Prismendruck-
festigkeit, die kapillare Wasseraufnahme und die Warme-
leitfahigkeit von Putzmorteln nach der europaischen Putzmor-
telnorm EN 998-1

Eigenschaft Kategorien | Anforderung

Druckfestigkeit CS| 0,4-2,5N/mm?

(28 Tage) CSll 1,5-5,0 N/mm?

CS il 3,5-7,5 N/mm?

CSIv =6,0 N/mm?
Kapillare W o0 Nicht festgelegt
Wasser- W1 ¢ = 0,40 kg/(m?2-min®>)
aufnahme W2 ¢ = 0,20 kg/(m2-min®3)
Warmeleit- T1 = 0,1 W/(m-K)
fahigkeit T2 = 0,2 W/(m-K)

Einstufung der Produkte. Weitere wesentliche An-
forderungen an Putzmoértel auf AuBenbauteilen
bestehen hinsichtlich kapillarer Wasseraufnahme
und Warmeleitfahigkeit, siehe Tabelle 2.
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4.3 Putze mit organischen
Bindemitteln

Putze mit organischen Bindemitteln werden ge-
brauchsfertig (pastos) in Eimern oder in speziellen Silos
auf die Baustelle geliefert. Unterschieden werden:

B Dispersions-Silikatputz (Silikatputz), der als eigen-
schaftsbestimmende Bindemittel Kali-Wasserglas
und Polymerdispersion enthalt

B Dispersionsputz (Kunstharzputz), dessen eigen-
schaftsbestimmendes Bindemittel aus Polymer-
dispersion besteht

B Siliconharzputz, der als eigenschaftsbestim-
mende Bindemittel eine Siliconharzemulsion und
Polymerdispersion enthalt

AuBen- und Innenputze mit organischen Bindemit-
teln sind in der DIN EN 15824 genormt und mit dem
CE-Kennzeichen versehen.

Tragfédhig am Untergrund befestigter Putztrager; mit den zu-

gehorigen Befestigungsmitteln wird der richtige Abstand zum
Untergrund eingehalten.

14 VDPM‘

Foto: Bekaert GmbH

4.4 Putztrager, Putzbewehrung/
-armierung(Gewebeeinlage)

Putztrager werden verwendet, wenn die Eigen-
schaften des Putzgrundes einen tragfahigen Ver-
bund zwischen Putzgrund und Putz nicht erwarten
lassen. Bei Putztragern handelt es sich nicht um
Einlagen im Putz, wie etwa bei der Putzbewehrung,
sondern sie sollen, wie der Name es ausdriickt, den
Putz ,tragen” und einen dauerhaften Halt des Putzes
sicherstellen. Sie gehéren somit zum Putzgrund. Um
ihre Funktion zu erfillen, mussen sie nach Norm
oder nach den Vorschriften der Hersteller mit den
erforderlichen Befestigungsmitteln dauerhaft und
tragfahig am Untergrund befestigt werden. Als Putz-
trager kénnen z.B. metallische Putztrager (u.a. Rip-
penstreckmetall) nach DIN EN 13658, Holzwolle- und
Holzwollemehrschicht-Platten nach DIN EN 13168,
beidseitig gewebearmierte Putztragerplatten, Ziegel-
drahtgewebe oder Rohrmatten verwendet werden.

Vollfachiges Einbetten des Armierungsgewebes in einen

Armierungsmortel

Foto: Saint-Gobain Weber GmbH
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Wahrend die Putztrdger eine gewisse Eigensteifig-
keit besitzen und den Putz tragen, haben Putzbe-
wehrungen/-armierungen keine nennenswerte Ei-
gensteifigkeit. lhre Funktion besteht darin, Zugkrafte,
wie sie z.B. infolge von Schwindvorgangen entstehen
kénnen, im Putz zu Gbernehmen bzw. zu verteilen.
Putzbewehrungen/-armierungen sind Einlagen im
Putz bzw. im Armierungsmortel (siehe Abschnitt 4.9),
z.B. aus Metall (Drahtgewebe), aus mineralischen
Fasern (Glasfasergewebe) oder Kunststofffasern. Am
haufigsten werden Glasfasergewebe eingesetzt, die
zur Erreichung der erforderlichen Alkalibestandigkeit
und Verschiebefestigkeit mit einer Appretur (Kunst-
stoffbeschichtung) ausgeristet sind.

Eine Putzbewehrung aus Glasfasergewebe wird
Ublicherweise als ,,Gewebeeinlage” oder ,Armie-
rungsgewebe” bezeichnet. Mit der Verwendung von
Putzbewehrungen/-armierungen wird der Gefahr
einer schadlichen Rissbildung entgegengewirkt.
Konstruktionsbedingte Rissbildungen (z.B. Durch-
biegungen von Decken und Unterzigen, Schwind-,
Kriech- und Temperaturverformungen tragender
Bauteile) kbnnen mit Putzbewehrungen nicht ver-
hindert werden.

Putzbewehrungen/-armierungen kénnen je nach
Aufgabenstellung ganzflachig oder teilflachig ein-
gesetzt werden.

4.5 Regenschutzwirkung
von AuBBenputzen und
Beschichtungen

Schlagregenbeanspruchungen von Wanden entste-
hen bei Regen und gleichzeitiger Windanstromung
auf die Fassade. Das auftreffende Regenwasser kann
durch kapillare Saugwirkung der Oberflache in die
Wand aufgenommen werden oder infolge des Stau-
drucks z.B. Uber Risse, Fugen oder fehlerhafte
Abdichtungen in die Konstruktion eindringen. Die
erforderliche Abgabe des aufgenommenen Wassers
durch Verdunstung, z.B. Gber die AuBenoberflache,
darf nicht unzulassig beeintrachtigt werden. Beide
Kriterien — kontrollierte Wasseraufnahme und

Fotos: Saint-Gobain Weber GmbH

-abgabe - lassen sich mit AuBenputzen nach
DIN EN 998-1 bzw. DIN EN 15824 problemlos
erreichen.

DIN 4108-3 definiert drei Beanspruchungsgruppen:
geringe, mittlere und starke Schlagregenbeanspru-
chung. Je nach Gruppe werden Anforderungen an
den Wasseraufnahmekoeffizienten (W,), an die
wasserdampfdiffussionsdquivalente Luftschichtdicke
(sy) und an das Produkt der beiden Werte (W, - s,)
gestellt, siehe Tabelle 3. Darliber hinaus verweist

DIN 4108-3 ausdriicklich auch auf DIN 18550-1, siehe
Tabelle 4.

Daraus ergibt sich, dass die Vorgaben der DIN 4108-3
bezuglich der Kriterien fir den Regenschutz auf
zwei Arten erfillt werden kénnen:

1 Priifung nach DIN EN ISO 15148

Wird der Putz bzw. das Putzsystem nach

DIN EN ISO 15148 gepriift, kann das Ergebnis
der Priifung direkt mit den Anforderungen der
DIN 4108-3 verglichen werden, siehe Tabelle 3.

2 Priufung nach DIN EN 998-1 bzw. DIN EN 15824

Wird die Wasseraufnahme nach den Vorgaben
der europaischen Produktnormen DIN EN 998-1
bzw. DIN EN 15824 gepruft und deklariert, so
mussen die Anforderungen der DIN 18550-1
eingehalten werden, siehe Tabelle 4.

Der Nachweis, dass die Anforderungen an den Re-
genschutz eingehalten sind, kann somit nicht nur
nach der in DIN 4108-3 beschriebenen Methode,
sondern auch nach DIN EN 998-1 bzw. DIN EN 15824
erbracht werden.

In beiden Féllen gilt: Die Kriterien sind dann erfllt,
wenn mindestens eine Lage/Beschichtung im AuB3en-
putz bzw. AuBenputzsystem die Anforderungen aus
Tabelle 3 oder Tabelle 4 erfullt.

»
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Tabelle 3: Kriterien fiir den Regenschutz von Putzen und Beschichtungen nach DIN 4108-3 bei Priifung nach DIN EN ISO 15148 2

Wasseraufnahme-
koeffizient
W,
kg/(m?2-h°3)

Kriterien fiir den
Regenschutz

Wasserdampfdiffusions- Produkt
aquivalente Luftschichtdicke

W,,-sq
kg/(m-h°%)

wasserabweisend W, =<0,5

3 Siehe hierzu auch DIN 18550

Tabelle 4: Anforderungen an den Regenschutz von AuBenputzen nach DIN 18550-1

Beanspruchungsgruppe nach DIN 4108-3

|
geringe Schlagregen-
beanspruchung

mittlere Schlagregen-

1 1]
starke Schlagregen-

beanspruchung beanspruchung

Bezeichnung nach
DIN 4108-3

AuBenputz ohne
besondere Anforderung

hemmender AuBenputz

mindestens wasser-
abweisender AuBenputz

mindestens wasser-

Mindestens zu erfiillende Anforderungskategorien fur die Wasseraufnahme der Putze?

Putz nach DIN EN 998-1 W0, W1, W2

Putz nach DIN EN 15824 W,, W,, W,

W1, W2 W2

W, W,, W, W,/ W,

3 Die Kriterien gelten dann als erfillt, wenn mindestens eine Putzlage des AuBenputzsystems die Anforderungen erfullt.

4.6 Putzsysteme und typische
Kennwerte

Der Aufbau eines Putzsystems richtet sich nach den
Anforderungen an den Putz und nach der Beschaf-
fenheit des Untergrundes.

Als Putzsystem werden die Lagen eines Putzes be-
zeichnet, die in ihrer Gesamtheit und in Wechsel-
wirkung mit dem Putzgrund die Anforderungen an
den Putz erfillen.

Eine Putzlage wird in einem Arbeitsgang durch eine
oder mehrere Schichten des gleichen Mértels (nass

16 VDPM‘

in nass) hergestellt. Untere Lagen werden Unterputz,
die oberste Lage wird Oberputz genannt.

Die Eigenschaften der verschiedenen Putzlagen
eines Systems sollen so aufeinander abgestimmt
sein, dass die zwischen den Putzlagen und zwischen
Putzgrund und Putz auftretenden Spannungen (z.B.
infolge Schwinden oder Temperaturdehnungen)
aufgenommen werden kénnen. Diese Forderung
kann bei Putzen mit mineralischen Bindemitteln im
Allgemeinen dann als erfillt angesehen werden,
wenn die Festigkeit des Oberputzes geringer als die
Festigkeit des Unterputzes ist oder beide Putzlagen
gleich fest sind.
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Druckfestigkeit in N/mm?

Bereiche fir die Trockenrohdichte und Druckfestigkeit
Ublicher AuBenputze (Unterputze)

Dies gilt jedoch nicht fir Warmedammputz oder
Leichtunterputz, wenn auf diese ein Armierungsputz
mit Gewebeeinlage aufgebracht wird. Diinnlagige
geriebene Oberputze, die auf Leichtunterputze
aufgebracht werden, kénnen auch fester als der
Unterputz sein.

Der Grund liegt darin, dass bei dlinnlagigen Putzen
aufgrund der geringen Dicke keine schadlichen
Spannungen entstehen, die auf den Unterputz ein-
wirken kénnen. Baupraktisch ist die hohere Festig-
keit sinnvoll, da diinnlagige Oberputze trotz ihrer
geringen Dicke ausreichend widerstandsfahig z.B.
gegen Abrieb und Witterungseinflisse sein sollen.

In Tabelle 5 sind die typischen Kennwerte fir
Ubliche AuBenputze (Unterputze) zusammen-
gefasst. Die Putze lassen sich entsprechend ihrer
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Trockenrohdichte in Bereiche einordnen, die im Bild
rechts oben dargestellt sind.

4.7 Normalputz

Als Normalputz (Abkirzung gemaB EN 998-1: ,GP”;
englisch general purpose rendering/plastering mort-
ar) wird nach DIN EN 998-1 ein Putzmortel ohne
besondere Eigenschaften bezeichnet. Die Trocken-
rohdichte ist > 1300 kg/m3.

4.8 Leichtputzsysteme

Als Leichtputz (Abkilrzung gemaf EN 998-1: ,LW";
englisch lightweight rendering/plastering mortar)
wird nach DIN EN 998-1 ein Putzmértel mit besonde-
ren Eigenschaften bezeichnet. Die Trockenrohdichte
ist <1300 kg/m>.

Auf Grund der geringen Rohdichte, der begrenzten
Festigkeit (Festigkeitsklasse CS | und CS II) und ihrer
glnstigen Schwindwerte sind Leichtputze fir das
Verputzen warmedammender Wandbaustoffe ge-
eignet.

Abhéangig von der Warmeleitfahigkeit und der
Trockenrohdichte der Wandbaustoffe bieten die
Hersteller als Unterputz verschiedene Leichtputze
an. Grundsatzlich mussen Leichtputzsysteme wasser-
abweisend sein.

Tabelle 5: Typische Kennwerte Ublicher AuBenputze (Unterputze); Sockel-Leichtputz siehe Tabelle 6

Putztyp Normalputz

Leichtputz

Warmedammputz

Typ | LY

Druckfestigkeitsklasse

e DI EN 9581 Cs i/ cs i cs i Cs1/csli s
Prismendruckfestigkeit
: rismen 2I'UC estigkel 3-7 2’5_5 1-3 015_ 1'5
in N/mm
Trockenrohdicht

rockenrondichte 13001800 1000 - 1300 6001100 250 - 500
(Prisma) in kg/m

Elastizitdtsmodul

3000 - 7000 2500 - 5000 1000 — 3000 <1000

in N/mm?

3 Leichtputze vom Typ Il werden auch unter der Bezeichnung ,Faserleichtputz”, ,Ultraleichtputz”, ,Superleichtputz” usw. angeboten.

»
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Leichtputz Typ |

Flr das Verputzen von warmeddammenden Wand-
baustoffen haben sich Leichtputze mit Trocken-
rohdichten von 1000 bis 1300 kg/m3 bewahrt. Um
sie von noch leichteren Putzen zu unterscheiden,
werden sie als Leichtputz Typ | (siehe Tabelle 5) be-
zeichnet.

Leichtputz Typ Il

Parallel zur Entwicklung extrem leichter Wandbau-
stoffe (Leichthochlochziegel, Porenbeton oder Leicht-
beton mit einer Warmeleitfahigkeit von 0,055 bis
0,14 W/m-K) wurden als ,Superleichtputz”, ,Ultra-
leichtputz”, ,Faserleichtputz” oder dhnlich be-
zeichnete Leichtputze mit einer Trockenrohdichte

< 1100 kg/m?3 entwickelt.

Leichtputze Typ Il sind hinsichtlich ihrer Elastizi-

tat und Schwindverformung optimiert. Untersu-
chungen haben gezeigt, dass die genannten Putze
ein ginstiges Verhaltnis E-Modul (Putz) / E-Modul
(Untergrund) deutlich < 1 besitzen und damit opti-
mal auf hochwarmedammende Untergrinde abge-
stimmt sind.

Die Zugabe von Fasern in Leichtputze kann die
Anwendungssicherheit in der friihen Phase der
Putzerstellung verbessern und das Auftreten von
Frihschwindrissen minimieren. GroBere Zugkrafte
kénnen jedoch auf diese Weise nicht aufgenommen
werden.

Leichtputzsysteme aus Unterputz, Armierungsputz
und Oberputz

Bei hoherer Beanspruchung des Putzsystems, wie
z.B.

B besonderer Exposition der Fassade,

B Verwendung besonders beanspruchter Ober-
putze (siehe Abschnitt 5.3),

B erhohter Feuchtebelastung (auch aus dem Unter-
grund),

B erheblicher UnregelméaBigkeiten im Putzgrund
oder

B weiterer im Abschnitt 5 genannter EinflUsse,

wird das Aufbringen eines Armierungsputzes mit
vollflachiger Gewebeeinlage auf den Unterputz
empfohlen.
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Mit dieser Technik wird der Oberputz von Span-
nungen aus dem Untergrund (d. h. aus Wandbau-
stoff und Unterputz) ,entkoppelt”.

Flir Armierungsputze werden polymervergutete
Mortel (Armierungsmortel) verwendet, die eine
Kraftlibertragung auf das vollflachig eingelegte
Glasgittergewebe (Armierungsgewebe) sicherstel-
len.

Bei Verwendung eines Putzes mit organischem
Bindemittel als Oberputz muss der mineralische
Unterputz der Druckfestigkeitskategorie CS 11, CS 11l
oder CS IV entsprechen und die deklarierte Druck-
festigkeit muss mindestens 2 N/mm? betragen oder
die Eignung des Unterputzes muss vom Hersteller
bestatigt sein.

49 Armierungsputz

Als Armierungsputz bezeichnet man eine Putzlage,
die aus einem polymervergliteten Armierungsmoértel
mit einem vollflachig eingebetteten Armierungsge-
webe (siehe Abschnitt 4.4) besteht. Ein Armierungs-
putz mit Gewebeeinlage ist eine weitaus effektivere
MaBnahme zur Verhinderung von Rissen als das Ein-
betten eines Armierungsgewebes in einen (Leicht-)
Unterputz.

Mit einem Armierungsputz mit Gewebeeinlage auf
einem Leichtputz wird eine weitgehende Entkopp-
lung der oberen Putzschichten vom Untergrund
erreicht. Dadurch kénnen auftretende Spannungen
im Putzsystem aufgefangen und verteilt werden.

Bei mineralischen Baustoffen ist die Zugfestigkeit
deutlich geringer als die Druckfestigkeit. Die Zug-
festigkeit betrégt in der Regel nur rd. 1/10 der
Druckfestigkeit; d. h. ein mineralischer Putz mit einer
Druckfestigkeit von 5 N/mm? weist lediglich eine
Zugfestigkeit von 0,5 N/mm? auf. Das Uberschreiten
der Zugfestigkeit fuhrt zu Rissen.

Mit der Einbettung eines alkaliresistenten Armie-
rungsgewebes (aus Glasfasern) wird die Zugfestig-
keit des Putzsystems deutlich erhéht, wenn die auf
den Putz einwirkenden Zugspannungen moglichst
vollsténdig auf das Armierungsgewebe Ubertra-
gen werden kdnnen. Dazu ist ein guter Verbund



zwischen Putz und Armierungsgewebe notwendig.
Dieser Verbund kann einerseits dadurch erreicht
werden, dass das Gewebe in einer dichten Mortel-
matrix eingebettet ist, und andererseits dadurch,
dass in dem Putz Polymeranteile enthalten sind, die
eine sehr gute Haftung zum Gewebe gewahrleisten.

Ubliche Leichtputze (Typ | und Typ Il) lassen aufgrund
ihres Porengefiiges einen ausreichenden Verbund
zwischen Gewebe und Putz nicht erwarten. Ungeeig-
nete, zu feine Gewebe kdnnen sogar zu einer Tren-
nung der Putzschicht unter und tGiber dem Gewebe
fuhren. Fur das kraftschlissige Einbetten eines Ge-
webes ist daher ein entsprechend polymervergiteter
Armierungsmortel deutlich besser geeignet.

Teilflachenarmierung

In Fallen, in denen eine Armierung des Putzsystems
nicht Gber eine gesamte Fassadenflache, sondern
lediglich in kleinen Teilflachen erfolgen soll, z.B. bei
Rollladenkésten, Fensterecken, Deckenréndern und
dergleichen, kommen in der Praxis zwei Varianten
zur Anwendung?. Beide Varianten eignen sich nur,
wenn es sich — bezogen auf die gesamte Fassaden-
flache — nach Anzahl und GréBe um wenige bzw.
geringe Flachenanteile handelt. Der Auftraggeber
sollte vor Ausfihrung der Arbeiten auf die mog-
lichen Auswirkungen einer Teilflachenarmierung
(s.u.) aufmerksam gemacht werden und sein Einver-
standnis fur eine derartige Ausfiihrung erteilen.

Ein vollflachiger Armierungsputz ist der Teilflachen-
armierung immer vorzuziehen.

Teilflaichenarmierung bei dicklagigen Oberputzen
(z.B. Kratzputz) und Putzen mit einer KorngroBBe
tiber 3 mm

Zunachst wird der Unterputz Gber die gesamte
Flache aufgetragen. Nach ausreichender Standzeit
wird in den Bereichen, in denen eine Teilflachen-
armierung erfolgen soll, der Armierungsputz mit
Gewebeeinlage auf den Unterputz aufgebracht.
Bei Fensterecken und Offnungen ist die Bewehrung
diagonal einzulegen, ggf. zusatzlich zu dem

2 Grundsatzlich ist es auch méglich, die Putzbewehrung/-armie-
rung in die obere Halfte des Unterputzes einzulegen. Diese Aus-
flihrungsvariante wird jedoch nur fiir Normalmortel empfohlen
und insbesondere nicht empfohlen bei Verwendung von Leicht-
putzen (siehe Abschnitt 7.3.3).

Foto: Schwenk Putztechnik GmbH & Co. KG

Vollflachiges, faltenfreies Einbetten eines Armierungsgewebes

in einen Armierungsmortel; an StéBen soll sich das Gewebe
mindestens 100 mm Uberlappen.

Gewebe, welches z.B. den Rollladenkasten tber-
deckt. Darauf folgt der Oberputz. Bei dieser Vari-
ante kann trotz sorgfaltigster Ausfiihrung nicht
sicher vermieden werden, dass sich die mit der
Teilflaichenarmierung versehenen Flachen im Ober-
putz abzeichnen (z.B. Fleckenbildung infolge un-
terschiedlichen Saugverhaltens des Untergrundes,
Unebenheit infolge unterschiedlicher Dicken, uner-
wartete Rissbildung).

Teilflachenarmierung bei diinnlagigen Oberputzen
mit einer KorngréBBe von 3 mm und kleiner

Bei diinnlagigen Oberputzen mit einer KorngréBe
von 3 mm und darunter ist eine Teilflachenarmie-
rung am ehesten moglich, wenn der Armierungsputz
mit Gewebeeinlage vor Aufbringen des Unterputzes
direkt auf den Untergrund aufgebracht wird. Bei
Fensterecken und Offnungen ist die Bewehrung
diagonal einzulegen, ggf. zusatzlich zu dem Gewe-
be, welches z.B. den Rollladenkasten lGberdeckt. Der
Armierungsputz ist abschlieBend aufzukdmmen und
sollte mindestens eine Dicke von 5 mm aufweisen.
Darauf folgen Unterputz und Oberputz.

Mit dieser Anordnung (Armierungsputz direkt auf
dem Untergrund) werden aus unterschiedlichen
Untergrundeigenschaften herriihrende Spannungen
auf eine groBere Teilflache verteilt und so das Risiko
einzelner Risse vermindert. Spannungen, die aus
auBeren Einfllssen herrihren, z.B. aus der hygro-
thermischen Belastung des Putzsystems, lassen sich
mit dieser Anordnung nicht verteilen.

[
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4.10 Oberputze

Mineralische Edelputze

Flr die Oberflachengestaltung werden als Ober-
putze haufig mineralische Edelputze (Abkirzung
gem. EN 998-1: ,CR"; englisch coloured rendering
mortar) verwendet. Farbige Edelputze enthalten
neben ausgewahlten, Struktur gebenden Spezial-
kérnungen UV-bestandige Farbpigmente.

Falls herstellerseitig ein vorheriger Grundanstrich
empfohlen wird, muss dieser auf den jeweiligen
Untergrund und den Oberputz gleichermafen
abgestimmt sein.

Es wird zwischen dinnschichtigen und dickschich-
tigen Edelputzen unterschieden.

Dlnnschichtige Edelputze sind in KorngroBe auf-

getragene und strukturierte (geriebene) Putze, z.B.:

B Rillenputz

B Reibeputz

B Miuinchner Rauputz
B Scheibenputz

Die Schichtstarke ergibt sich aus der KorngréBe des
Strukturkorns (meist 2 bis 5 mm).

Dickschichtige Edelputze sind Putze, deren Schicht-
dicke groéBer als die maximale KorngroBe ist. Dick-
schichtputze sind z.B. Kratzputze.

Kellenwurfputz erhalt seine Struktur durch das Anwer-

fen eines Putzmortels mit grober Gesteinskérnung.

Kratzputz entsteht dadurch, dass die verputzte Fla-
che nach dem Anharten (i.d.R. einen Tag nach dem
Aufbringen) mit einem sogenannten , Kratz-Igel”

bearbeitet wird und dadurch ihre raue, gleichmaBig

strukturierte Oberflache und ihr edles Aussehen er-

halt. Dickschichtige Kratzputze stellen in vielen Punk-

ten die optimale Losung dar, da bei ihnen alle Vor-
teile mineralischer Edelputze zum Tragen kommen:

B Edle und charaktervolle Optik durch gleich-
maBiges Strukturbild mit Licht- und Schatten-

wirkung, je nach verwendeter Kérnung auch mit

Glitzereffekt.

B Dauerhaft und robust gegen Beschadigungen
aller Art.

B Naturliche, mineralische Oberflache, da ein
Egalisationsanstrich nicht erforderlich ist.
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B Das groBere Warmespeichervermoégen der di-
ckeren Putzschicht verringert beim nachtlichen
Ausklihlen die Kondenswasserbildung an der
Oberflache; dadurch wird der Gefahr der unscho-
nen Bildung von Algen und Pilzen auf natirliche
Weise entgegengewirkt.

B Durch ein kontrolliertes geringes ,,Absanden”
reinigt sich die Oberflache eines Kratzputzes kon-
tinuierlich selbst. Dieser Selbstreinigungseffekt
halt Gber die gesamte Lebensdauer des Putzes an.

Vereinzelt auftretende Haarrisse (< 0,2 mm) sind
bei mineralischen Putzsystemen technisch unkri-
tisch. Optisch sind sie umso auffalliger, je feiner
die Putzoberflache ist. Diesbezlglich sind rauere
Oberflachenstrukturen weniger empfindlich.

Putze mit organischen Bindemitteln

Putze mit organischen Bindemitteln werden als
Oberputze auf mineralischen Untergriinden oder
mineralischen Unterputzen eingesetzt. Falls herstel-
lerseitig ein vorheriger Grundanstrich empfohlen
wird, muss dieser auf den jeweiligen Untergrund
und den Oberputz gleichermaBen abgestimmt sein.

Ein geeigneter mineralischer Unterputz muss der
Druckfestigkeitskategorie CS II, CS Ill oder CS IV ent-
sprechen und die deklarierte Druckfestigkeit muss
mindestens 2 N/mm? betragen oder die Eignung des
Unterputzes muss vom Hersteller bestatigt sein.

Nach Art der Effekte unterscheidet man bei Putzen
mit organischen Bindemitteln folgende Putzstruk-
turen, die sich damit herstellen lassen:

B Kratzputz-Struktur (kratzputzahnliches Aussehen)
B Reibe-/Rillenputz-Struktur

B Spritzputz-Struktur

B Rollputz-Struktur

B Buntsteinputz

B Modellierputz

Die Schichtstarke ergibt sich aus der KorngréBe des
Strukturkorns (meist 2 bis 5 mm).



4.11 Warmedammputzsysteme

Eigenschaften

Putze mit einem erhéhten Anteil an leichten Zu-
schlagen — vorwiegend Kligelchen aus expandiertem
Polystyrol (EPS) — werden als Warmedammputze
(Abkurzung: T) bezeichnet, wenn der Rechenwert
der Warmeleitfahigkeit = 0,2 W/(m-K) betragt. Diese
Anforderung gilt als erfillt, wenn die Trockenroh-
dichte < 600 kg/m?* ist. Gem&B DIN EN 998-1 werden
die Warmeleitfahigkeitsgruppen

B T1 =0,1W/(m-K)und
B T2 =0,2W/(mK)

unterschieden. Nach DIN 18550 ergeben sich als
Bemessungswerte fir

B T1 %=0,12W/(m-K) und
B T2 %;=0,24 W/(m-K)

In Deutschland werden Giberwiegend Warme-
dammputze nach der bauaufsichtlichen Zulassung
Z-23.13-1606 mit einem Bemessungswert der Warme-
leitfahigkeit von 0,06 bzw. 0,07 W/(m-K) verwendet.

Warmedammputzsystem

Der Unterputz aus Warmedammputz muss minde-
stens 20 mm und soll in der Regel hochstens 100 mm
dick sein. Die Druckfestigkeit entspricht Festigkeits-
klasse CS 1 (0,4 bis 2,5 N/mm?). Um den weichen
Dammputz vor mechanischer Beanspruchung und
Durchfeuchtung zu schiitzen, wird auf den wasser-
hemmenden Unterputz ein wasserabweisender Ober-
putz (Druckfestigkeit 0,8 bis 3,0 N/mm?) aufgetragen.
Empfehlenswert ist als Zwischenlage ein Armierungs-
putz (Schichtdicke: 4 bis 6 mm) mit Gewebeeinlage

Tabelle 6: Eigenschaften von AuBensockelputzen (Unterputz)
Putztyp

Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 998-1
Prismendruckfestigkeit in N/mm?
Trockenrohdichte (Prisma) in kg/m3

Elastizitdtsmodul in N/mm?

AUSSENPUTZ

(auch als ,Ausgleichsputz” bezeichnet). Die Gesamt-
schichtdicke von Oberputz (mit/ohne Armierungs-
putz) betragt 6 bis 12 mm, im Mittel 8 mm.

4.12 Sockelputze

Im spritzwassergefahrdeten Bereich wird AuBen-
sockelputz nach Tabelle 6 verwendet.

AuBensockelputz muss ausreichend fest, wasserab-
weisend und widerstandsfahig gegen Feuchte und
Frost sein. Bewahrt haben sich Putze der Festig-
keitsklasse CS IV nach DIN EN 998-1. Auf leichteren
und weicheren Wandbaustoffen (Steine der Festig-
keitsklasse = 8) sollen jedoch AuBensockelputze
(Unterputze) der Kategorie CS Il nach DIN EN 998-1
(Druckfestigkeit 3,5 bis 7,5 N/mm?) mit hydrau-
lischen Bindemitteln aufgebracht werden.

Mineralische Oberputze im Sockelbereich sollen eine
Druckfestigkeit von 2,5 N/mm? nicht unterschreiten.

Bei AuBensockelputzen auf Dammplatten muss der
Putzgrund mit verglteten mineralischen Haftmor-
teln vorbehandelt werden.

Putze im Sockel- und erdberiihrten Bereich sind
immer zusatzlich abzudichten. Diese Leistung ist bei
der Planung und Ausschreibung als eigene Position
zu bertcksichtigen.

Die Ausfilhrung von Sockelputzen ist in der Richtlinie
.Fassadensockelputz/AuBenanlage”[1] und im
Merkblatt ,Sockelausfiihrung im Ubergang zu Warme-
damm-Verbundsystemen und Putzsystemen” [2] de-
tailliert beschrieben.

(Normal-) Leichtputz
Sockelputz fur Sockel
CS IV cs i
>6 3,5-75
> 1300 1100-1300
> 6000 3000-7500

[
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4.13 Sanierputze und Sanier-
putzsysteme nach WTA

Sanierputze (Abklrzung gemaB EN 998-1: ,R";
englisch renovation mortar) sind porenreiche
Spezialputze (Porositat > 40 Vol.-%) mit sehr hoher
Wasserdampfdiffusionsfahigkeit und verminderter
kapillarer Leitfahigkeit. Sie werden zum Verputzen
von feuchtem und/oder salzbelastetem Mauerwerk
eingesetzt.

Das Grundprinzip der Sanierputze besteht darin,
dass die geldsten Salze in den Porenraum transpor-
tiert werden und dort auskristallisieren, ohne dass
diese Salze an der Putzoberflache sichtbar werden
oder das Putzgeflige durch bauschadliche Salze zer-
stort wird. Die Anforderungen an Sanierputze sind
im WTA-Merkblatt 2-9-04/D ,Sanierputzsysteme” [3]
festgelegt und gehen tber die Anforderungen der
EN 998-1 hinaus.

Mauerwerk mit schwacher Salzbelastung kann mit
Sanierputz einlagig oder mehrlagig (Mindestschicht-
dicke 20 mm, je Lage 10 mm) verputzt werden. Bei
hohen Salzgehalten empfiehlt sich die Verwendung
eines Sanierputzsystems (Spritzbewurf, Porengrund-
putz, Sanierputz). Der Porengrundputz dient auch
zum Ausgleichen von Unebenheiten. Saugfahigkeit
und Porositat sind hoher als beim Sanierputz, so dass
bereits ein groBer Teil des Salzgehaltes im Poren-
grundputz gespeichert wird. Die Gesamtdicke aus
Porengrundputz-WTA und Sanierputz-WTA betragt
mindestens 25 mm, wobei die Dicke des Sanierput-
zes auf 15 mm vermindert werden darf.

Nach ausreichender Trocknung (Richtwert ein Tag
pro mm Auftragsstarke) wird der Sanierputz mit
einem Oberputz beschichtet und/oder gestrichen.
Die Deckschichten diirfen die Wasserdampfdiffusion
aus dem Sanierputz nicht beeintrachtigen.

4.14 KellerwandauBenputze

KellerwandauBenputze als Tréger von Beschich-
tungen mussen aus Morteln der Druckfestigkeits-
kategorie CS IV nach DIN EN 998-1 mit hydraulischen
Bindemitteln hergestellt werden.
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Bei Mauerwerk aus Steinen der Druckfestigkeits-
klassen = 8 sollte jedoch die Mindestdruckfestigkeit
fiir CS IV von 6 N/mm? nicht wesentlich Giberschrit-
ten werden.

KellerwandauBenputz im erdberiihrten Bereich muss
nach DIN 18533 zusatzlich abgedichtet werden.

Fir die Auswahl eines geeigneten Putzsystems mus-
sen verschiedene Parameter betrachtet werden. Erst
unter Berlcksichtigung aller Randbedingungen, wie
sie im Folgenden dargestellt sind, kann die Auswahl
des geeigneten Putzsystems erfolgen.

Schnell abbindende mineralische Putze

Neben den ,normal abbin-
denden” Putzen stellen die
Hersteller in zunehmendem
MaBe auch schnell abbin-
dende Produkte auf Kalk-
zement- bzw. Zementbasis
zur Verfligung. Durch das
schnellere Abbinden wird das Putzsystem un-
abhangiger von duBeren Einflissen wie z.B.
dem Saugverhalten des Untergrundes oder
unterschiedlichen Putzdicken. Die Ubrigen
technischen Eigenschaften, z. B. Druckfestig-
keit oder E-Modul, bleiben davon unberihrt.
Der entscheidende Vorteil zeigt sich im wirt-
schaftlichen Arbeitsablauf an der Baustelle,
denn bei schnell abbindenden Putzen kénnen
deren Oberflachen noch am gleichen Tag bzw.
nach wenigen Stunden aufgeraut bzw. fertig
bearbeitet werden.

Schnell abbindende Putzsysteme beschleuni-
gen in der Regel nur das Erstarrungsverhalten,
nicht aber das Austrocknungsverhalten. Die

allgemein anerkannten Standzeiten von einem
Tag pro mm Putzstarke muissen auch bei derar-
tigen Putzsystemen eingehalten werden, be-
vor der nachfolgende Oberputz aufgetragen
werden kann. Eine Abweichung ist moglich,
wenn vom Putzhersteller kiirzere Standzeiten
ausdriicklich zugelassen werden.




AUSSENPUTZ: RICHTIGE PUTZAUSWAHL BEI VERSCHIEDENEN UNTERGRUNDEN

5 AuBenputz: Richtige Putzauswahl
bei verschiedenen Untergriinden

Flr die Auswahl eines geeigneten Putzsystems mus-
sen verschiedene Parameter betrachtet werden. Erst
unter Berticksichtigung aller Randbedingungen, wie
sie im Folgenden dargestellt sind, kann die Auswahl
des geeigneten Putzsystems erfolgen.

5.1  Untergrund

5.1.1 Steintyp

Um Mauersteine zu charakterisieren, reicht es nicht
aus, alleine den Bemessungswert ihrer Warmeleit-
fahigkeit (Az) zu betrachten. Insbesondere bei Zie-
geln muss auch die Rohdichteklasse bericksichtigt
werden.

Far hochwarmedammendes Mauerwerk sollten

die dafur speziell entwickelten Leichtputze Typ Il
verwendet werden, da ihre Eigenschaften auf sehr
leichte Untergriinde mit niedriger Rohdichte und
Warmeleitfahigkeit abgestimmt sind. Die Zuordnung
der verschiedenen Putzsysteme zu den einzelnen
Steinarten erfolgt in Tabelle 7.

5.1.2 Qualitat des Putzgrundes /
Ausfihrung des Mauerwerks

UberbindemaB

Das Mindest-UberbindemaB (siehe Abschnitt 3.1.1)
muss eingehalten werden. Ist dies in groBerem Um-
fang nicht der Fall, so ist vor dem Verputzen eine
statische Uberpriifung des Geb&audes erforderlich.
In putztechnischer Hinsicht resultiert aus einem in
groBBerem Umfang nicht eingehaltenen Mindest-
UberbindemaB eine erhéhte Beanspruchung des
Putzsystems.

Offene StoBfugen, Morteltaschen oder Fehlstellen

Offene StoBfugen, die groBer als 5 mm sind, missen
ausreichend lange vor dem Verputzen mit Leicht-
mortel oder anderem geeigneten Ausbesserungs-
mortel geschlossen werden. Das Gleiche gilt fur

Morteltaschen und Verzahnungen (Nuttiefe > 8 mm)
an Wandenden und Mauerecken sowie Fehlstellen in
der Wand. Als Standzeit vor dem Verputzen gilt: ein
Tag je mm Dicke (siehe Tabelle 8).

Gerissene Steine

Ziegel kdnnen herstellungsbedingt Trocknungs-
oder Brennrisse aufweisen. Soweit nur einzelne
Steine davon betroffen sind, kdnnen diese ohne
zusatzliche MaBnahmen verputzt werden. Andere
Mauersteinarten kdnnen Schwindrisse aufweisen,
die — unter der Voraussetzung, dass das Schwinden
abgeklungen ist und nur einzelne Steine solche Risse
aufweisen — ebenfalls ohne zusatzliche MaBnahmen
verputzt werden kdnnen.

Risse, die Gber mehrere Steinlagen hinweggehen (z.B.
aufgrund von Bauwerksverformungen), sind nach Art
und Ursache sowie im Hinblick auf zusatzlich not-
wendige MaBnahmen gesondert zu beurteilen.

Feuchter Putzgrund

Bei nur oberflachlich feuchtem Putzgrund muss eine
Standzeit bis zum Abtrocknen der Oberflache einge-
halten werden.

Falls der Putzgrund durchfeuchtet ist, weil z.B. Gber
langere Zeit Regenwasser eindringen konnte (feh-
lende oder falsche Dachrinnenentwasserung, nicht
abgedecktes Mauerwerk usw.), sollte er vor dem
Verputzen gegen weitere Durchfeuchtung geschiitzt
werden und Uber einen ladngeren Zeitraum austrock-
nen kénnen. Ein durchfeuchteter Putzgrund trock-
net vor dem Verputzen wesentlich schneller aus als
nach dem Verputzen.

Ein Putzgrund ist ausreichend trocken, wenn ober-
flachennah (bis etwa 30 mm Tiefe) die in DIN 4108-4
bzw. DIN EN 12524 fiir diesen Baustoff genannte
Ausgleichsfeuchte anndhernd erreicht ist.

Wenn in Ausnahmefallen die zur ausreichenden
Trocknung des Putzgrundes erforderliche Standzeit

»
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Hinweis

Untersuchungen (z.B. an der MPA Stuttgart,
2006) haben gezeigt, dass insbesondere feuchtes
Mauerwerk einen unguinstigen Einfluss auf die
Festigkeitsentwicklung und das Schwindverhal-
ten von Putzen hat. Der Putz erreicht aufgrund
des vorhandenen Feuchteangebotes im Mau-
erwerk seine maximale Festigkeit. Erst danach
setzt die Trocknung mit der damit verbundenen
Schwindung ein. Normalerweise verlaufen der
Abbinde- und Trocknungsprozess parallel und
die auftretenden Spannungen werden lber
Kriechvorgange (,Relaxation”) schadlos abge-
baut. Wenn jedoch die Festigkeitsentwicklung
beendet ist und der Putz erst danach schwindet,
bilden sich sehr leicht Risse, da das erhartete
Geflige nicht mehr ausreichend verformbar ist.
Diese Grenzen der Verformbarkeit sind umso
schneller erreicht, je fester und schwerer der Putz
ist. Trocknungsvorgange kénnen u.U. sehr lange
Zeitraume beanspruchen.

Foto: Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V.

Foto: Saint-Gobain Weber GmbH

nicht vollstdndig eingehalten werden kann, sollten
besondere MaBnahmen in Betracht gezogen wer-
den. Dies kdnnen z.B. der Auftrag des Putzes auf
einen Putztrager oder das zusatzliche Aufbringen
eines Armierungsputzes mit vollflachiger Gewebe-
einlage auf den Unterputz sein.

In jedem Fall soll die Standzeit des Unterputzes auf
2 bis 3 Tage pro mm Putzdicke erh6ht werden.

Inhomogener Putzgrund

Wichtige Voraussetzung fiir schadensfreies Verput-
zen ist ein homogener Putzgrund. Dieser wird bei
Mauerwerk gewahrleistet, wenn beim Einbau von
Rollladenkasten, Deckenrandddmmungen usw. die
von den Mauersteinherstellern angebotenen Ergan
zungsprodukte verwendet werden.

Werden in zu verputzende Flachen Bauteile mit ab-
weichenden Oberflachen eingebaut, so kénnen aus
den unterschiedlichen Verformungseigenschaften
der Untergrundmaterialien Spannungen herrthren,
durch die das Putzsystem hoher beansprucht wird.
Deshalb missen diese Bereiche entsprechend den
Verarbeitungshinweisen der Hersteller vorbereitet
werden. Um die Beanspruchung des Putzsystems
gering zu halten, hat sich in diesen Bereichen z.B.
der zusatzliche Auftrag eines Armierungsputzes
mit vollflachiger Gewebeeinlage auf den Unterputz
bewahrt.

Durch die Verwendung der von den Mauersteinherstellern
angebotenen Ergéanzungsprodukte (z.B. Rollladenkasten,
Deckenrandddmmungen usw.) entsteht ein homogener
Putzgrund.



5.2 Exposition /
Lage des Gebaudes

Bei stark der Witterung ausgesetzten Gebauden,
z.B. in freien Hochlagen, ist die Belastung des Putz-
systems wesentlich héher als in geschiitzten Lagen.
Dazu kommt, dass bei solchen Gebauden eine er-
hohte Feuchtigkeit im Rohbau-Mauerwerk vorliegen
kann. Ein ausreichend bemessener Dachiberstand
kann ggf. einen ausreichenden Witterungsschutz
bieten.

Die Schlagregenbelastung eines Gebaudes ist von sei-
ner Hohe, von der geographischen Region sowie vom
tatsachlichen Standort in dieser Region abhangig.

Die DIN 4108-3 teilt Deutschland hinsichtlich der
Schlagregenbeanspruchung in drei Beanspruchungs-
gruppen ein: Gruppe | geringe, Gruppe Il mittlere
und Gruppe lll starke Schlagregenbeanspruchung.

Mit der Hohe des Gebdudes nimmt die Schlagregen-
belastung exponentiell zu. Das bedeutet, auch in Ge-
bieten mit eigentlich geringer Belastung kann man
bei Gebdudehdhen von lGber 10 m davon ausgehen,
dass sie stark beregnet werden.

Pauschal kann keine Aussage dartber getroffen wer-
den, ob eine hohe oder niedrige Schlagregenbela-
stung bzw. eine exponierte Lage vorliegt. Dies muss
vor Ort fUr das einzelne Gebaude beurteilt werden.
Dabei hilft es sicherlich, die Fassaden benachbarter
Gebaude zu betrachten, insbesondere die West-
fassaden.

Bei starker Bewitterung hat es sich bewahrt, einen
zusatzlichen Armierungsputz mit Gewebeeinlage
aufzutragen.

Fotos: Saint-Gobain Weber GmbH

5.3 Gestaltung / Optik

5.3.1 Artdes Oberputzes

Feinkornige oder gefilzte Putzoberflachen erfordern
einen sicheren Unterbau. Bei KorngroBen <2 mm
sind zusatzliche MaBnahmen erforderlich, wie z.B.
ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das
Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.
Hierbei sind die Hinweise des Putzherstellers zu
beachten.

5.3.2 Farbton des Oberputzes

Die hygrothermische Belastung des Putzsystems

ist umso starker, je dunkler der Farbton des Putzes
ist. Bei Sonneneinstrahlung erwarmen sich dunkle
Putzoberflachen starker als hellere Flachen, und die
entstehende Warme kann aufgrund der geringen
Warmeleitfahigkeit des Untergrundes nicht ausrei-
chend schnell an diesen abgegeben werden. Daher
sollten Oberputze mit einem Hellbezugswert (HBW)
unter 20 nur in Ausnahmeféallen auf hochwarmege-
dédmmten Untergriinden ausgefihrt werden. Der
Hellbezugswert von 20 ist dabei als Anhaltswert

zu verstehen. Es empfiehlt sich, bereits bei Hellbe-
zugswerten unter 30 als ZusatzmaBnahme auf den
Unterputz einen Armierungsputz mit vollflachiger
Gewebeeinlage aufzubringen.
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—

TSR-Wert

Mit zunehmender Tendenz geben Hersteller
neben dem Hellbezugswert (HBW) zur Charakte-
risierung dunkler Farbténe zusatzlich den ,TSR-
Wert"” an. Der TSR-Wert beschreibt das solare
Reflexionsvermdgen einer pigmentierten Ober-
flache. Es handelt sich dabei um den Anteil der
Sonnenstrahlungsenergie, der von einer Oberfla-
che zuriickgestrahlt wird. Je hoher dieser Wert
ist, desto starker wird die solare Strahlung re-
flektiert — umso geringer ist daher der Tempera-
turanstieg gegeniber der Umgebungstempera-
tur, der auf einer Beschichtungsoberflache nach
Sonneneinstrahlung gemessen werden kann.

Wahrend der Hellbezugswert nur den Farbein-
druck im sichtbaren Bereich widerspiegelt und
damit nur ca. 39 % des Energieeintrages des
Sonnenlichtes darstellt, bezieht sich der TSR-
Wert auf die Energieeinstrahlung im gesamten
Sonnenlichtspektrum vom ultravioletten bis zum
infraroten Bereich.

Der TSR-Wert tragt somit umfassender zur Beur-
teilung der physikalischen Belastung des Putz-
aufbaus infolge solarer Einstrahlung bei als der
HBW. Einen Bezug des TSR-Wertes zum HBW gibt
das IWM-Merkblatt , Total Solar Reflectance” [4].

—

5.4 Auswahl des Putzsystems

Das Putzsystem muss auf die mechanischen und
bauphysikalischen Eigenschaften des Untergrunds
abgestimmt sein. Hochwarmedammendes Mauer-
werk muss anders verputzt werden als Flachen aus
Kalksandstein oder Normalbeton.

Flachen mit vorhandenem Putz kénnen problemlos
neu verputzt werden, wenn dieser fest, sauber und
tragfdhig ist. Sind im vorhandenen Putz Risse, ms-
sen besondere MaBnahmen ergriffen werden, z.B.
das Aufbringen eines Armierungsputzes mit voll-
flachiger Gewebeeinlage (siehe WTA-Merkblatt zur
Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an
Fassaden [5]).

Die folgende Erlauterung soll zeigen, welche Putze

sich fur die verschiedenen Untergriinde eignen bzw.
welche Putze besonders empfohlen werden kénnen.
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Ausfilihrungsstufen

Ausgehend von der grundsatzlichen Einstufung des
Mauerwerks missen die Parameter nach Abschnitt
5.1 bis 5.3 bewertet und gewichtet werden. In der
Tabelle 7 sind die geeigneten Putzsysteme (AuBBen-
putze) fir die unterschiedlichen Untergriinde zu-
sammengefasst.

Bei der Ausfiihrung der Putzarbeiten sind grundsatz-
lich verschiedene Stufen bezliglich der Ausfiihrungs-
sicherheit moglich, die in der Tabelle 7 mit ,bedingt
geeignet” (v'), ,geeignet” (v ¢/) und ,besonders
geeignet” (v v/ v’) bezeichnet sind. Ungeeignete
Ausfihrungsvarianten sind mit ,-” gekennzeichnet.

Fir regelgerechte Untergriinde gilt Teil A der Tabelle
7. Die Ausfihrungssicherheit wird auch auf diesen
Untergriinden erhdht, wenn als ZusatzmaBnahme
(gesondert zu vereinbaren) ein Armierungsputz mit
vollflachiger Gewebeeinlage auf den Unterputz
aufgebracht wird.

Teil B der Tabelle 7 gilt, wenn das Putzsystem einer
erhohten Beanspruchung ausgesetzt ist. Grund-
satzlich hat es sich bei allen UnregelméBigkeiten
des Untergrunds (zu geringes UberbindemaB, Fehl-
stellen, gerissene Steine usw.) bewahrt, auf den
Unterputz zusatzlich einen Armierungsputz mit
vollflachiger Gewebeeinlage aufzubringen. Die Aus-
fuhrungssicherheit wird durch das Aufbringen eines
Armierungsputzes mit vollflachiger Gewebeeinlage
zwar erheblich verbessert, die maximal erreichbare
Ausfuhrungssicherheit hangt jedoch vom Grad der
Beanspruchung des Putzsystems ab.



AUSSENPUTZ: RICHTIGE PUTZAUSWAHL BEI VERSCHIEDENEN UNTERGRUNDEN

Tabelle 7: Eignung mineralischer AuBenputze (Unterputze) auf verschiedenen Untergriinden

Eignung mineralischer AuBenputze (Unterputze) auf verschiedenen Untergriinden

Teil A der Tabelle gilt fiir Gibliche Putzflachen, z.B. auf regelgerecht ausgefitihrtem Mauerwerk nach DIN EN 1996/NA bzw.
DIN 1053-1 oder Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2, die keiner erhohten Beanspruchung ausgesetzt sind.

Normal- Leichtputz Dimm- ZusatzmaBnahme
Untergrund
putz Typ | Typ 112 putz
Hochlochziegel (Rohdichteklasse = 0,8) v VvV vvv vvyv Zur Erhéhung der
Leichthochlochziegel mit Rohdichteklasse - v v9o vvyv vVvyv AusthrLIJ.ngssicherheit
<08 (z.B. Erhéhung der Zug-

festigkeit, verbesserter
Kalksandstein Vv vvv Vvvv vvVYy Witterungsschutz, wei-

tere Verminderung des

Warmeleitfahigkeit Az > 0,11 - vV v VvV vvyv . . .
Poren- Rissrisikos) ist das zusatz-
beton- Warmeleitfahigkeit A, < 0,11 - v vvv vevv B
steine Armierungsputzes mit
Wiarmeleitfahigkeit i, < 0,08 - v vvv vvy |VolflichigerGewebeein-
lage auf den Unterputz
Mauerwerk aus Leichtbetonsteinen geeignet.
?N:;rr;e S Dabei handelt es sich um
ertanigkert Az eine ZusatzmaBnahme,
mono- >0,18 v vV vyv vVvyv vvv die gesondert zu verein-
lithisch 0,14...0,18 = vVvv vvv vyy barenist
Lo, | EETELE G - Vv  vvv v
beton  mit Damm- i.d. R.<0,10 = vVvy VvV vV v Vv
stofffillung
Haufwerksporige Wandelemente v VvV VvV vvv
Gefugedichte Wandelemente
Rohdichteklasse=1,6 vV v VvV vvv vvyv
Rohdichteklasse<1,6 - VvV vvv vVvv
Normalbeton VvV VvV VvV VvV

Teil B der Tabelle gilt fir Putzflachen, bei denen das Putzsystem einer erhéhten Beanspruchung ausgesetzt ist, z. B. bei
— besonderer Exposition der Fassade
- Verwendung besonders beanspruchter Oberputze (sieche Abschnitt 5.3)

— erhohter Feuchtebelastung
—erheblichen UnregelmaBigkeiten im Putzgrund
— erhdhter Restfeuchte des Mauerwerks

oder anderen in Abschnitt 5 genannten Einflissen.

Putztechnische MaBnahme
Auswahl eines Putzes nach Teil A und zusatzliches Aufbringen eines Armierungsputzes mit vollflachiger Gewebeeinlage
auf den Unterputz.

a3 Leichtputze vom Typ Il werden auch unter den Bezeichnungen ,Faserleichtputz®, ,Ultraleichtputz”, ,Superleichtputz” o.A. angeboten.
b Bei Rohdichteklassen = 1,2, z.B. im Gewerbebau, ist Normalputz geeignet (v v).
9 geeignet, wenn Empfehlung des Putzherstellers vorliegt

- nicht geeignet v bedingt geeignet v v geeignet v v v  besonders geeignet

[
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6 AuBenputz: Prifung und Beurteilung

des Putzgrundes

6.1 Prifung des Untergrundes

Grundsatzlich ist der Putzgrund vor Auftrag des Putzes
vom ausfiihrenden Fachunternehmer zu priifen, damit
z.B. eine ausreichende Haftung des Putzes erreicht
werden kann. Die generelle Priifungsanforderung ist
in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
(ATV) Abschnitt 3.1.1 DIN 18350 Putz- und Stuckarbei-
ten VOB/C festgelegt. Dort ist Folgendes formuliert:

.3.1.1 Der Auftragnehmer hat bei seiner Priifung Be-
denken (siehe § 4 Nr. 3 VOB/B) insbesondere geltend
zu machen bei

B ungeeigneter Beschaffenheit des Untergrundes,
z.B. Ausbliihungen, zu glatte Fldchen, ungleich
saugende Fldchen, gefrorene Fldchen, verschie-
denartige Stoffe des Untergrundes,

B gréBeren Unebenheiten des Untergrundes als
nach DIN 18202 zuléssig (Hinweis: Bei Verwen-
dung von Dinnlagenputzen gelten erhéhte
Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds,
siehe Abschnitt 8.4),

B zu hoher Baufeuchtigkeit,
B ungeeigneten klimatischen Bedingungen,

B ungentigenden Verankerungs- und Befestigungs-
mdglichkeiten,

B fehlenden Héhenbezugspunkten je Geschoss.”
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Der Fachunternehmer muss daher den Untergrund
zunachst prifen, um feststellen zu kénnen, ob er
ggf. gegen die Gite der vom Auftraggeber geliefer-
ten Stoffe oder Bauteile, gegen die vorgesehene Art
der Ausfiihrung oder gegen die Leistungen anderer
Unternehmer schriftlich beim Auftraggeber Beden-
ken anzumelden hat.

Die folgenden Prufmethoden fir Untergrund und
Umgebung kénnen als gewerketiblich angesehen
werden:

B Augenscheinprifung insbesondere auf an-
haftende Fremdstoffe (Schmutz, Ausbliihungen,
RuB, Mortelspritzer, Betonnasen und derglei-
chen), lockere und mirbe Teile, anhaftende
Kalkausscheidungen;

B Wischprobe mit der flachen Hand, um festzustel-
len, ob Staub und Schmutz anhaften oder der
Untergrund kreidet;

B Kratzprobe mittels eines harten Gegenstandes,
um festzustellen, ob Teile des Untergrunds ab-
platzen, abbladttern oder absanden;

B Benetzungsprobe durch Annassen mittels einer
Burste an mehreren Stellen, um festzustellen, ob
Reste von Schalungstrennmitteln vorhanden sind
oder der Untergrund nur unzureichend saugt, z.B.
bei noch feuchtem Beton oder dichter Sinterhaut;

B Temperaturmessung (Lufttemperatur, Temperatur
des Putzgrundes).

Sollten nach der gewerkelblichen Prifung noch
Zweifel am Feuchtezustand des Untergrunds be-
stehen, ist der Feuchtegehalt zusatzlich zu prifen.
Bei dieser Priifung handelt es sich im Sinne der o.a.
VOB/C um eine besonders zu vereinbarende und zu
vergUtende Leistung.

Die Ergebnisse der Prifung sollten dokumentiert
werden.

Grundsatzlich muss der Putzgrund ebenflachig, trag-
fahig, ausreichend formstabil und frei von Staub und
sonstigen Verunreinigungen sein; er muss trocken
und frostfrei sein.



AUSSENPUTZ: PRUFUNG UND BEURTEILUNG DES PUTZGRUNDES

—

Priifung der Tragfahigkeit von Bestandsputzen
und/oder Beschichtungen

Zur Prufung der Tragfahigkeit insbesondere von
Bestandsputzen und/oder Beschichtungen ist die
sogenannte AbreiBprobe eine aussagekraftige
und praxisnahe Methode.

Dazu werden an verschiedenen Stellen des zu
prifenden Untergrundes Probeflachen ange-
legt. Ein ca. 40 cm breites und ca. 80 cm langes
Armierungsgewebe wird mit der oberen Halfte
in einen ca. 4-6 mm dicken Klebe-Armierungs-
mortel in etwa mittig eingebettet. Sinnvoll ist es,
dafir den gleichen Moértel zu verwenden, der fir
die spatere Uberarbeitung vorgesehen ist.

Die nicht eingebettete untere Halfte des Ge-
webes bleibt ohne weitere Bearbeitung zunachst
frei hangen. Nach etwa einer Woche Standzeit
wird dieser Teil des Gewebes auf einen runden
Holz- oder Metallstab aufgewickelt und mit
beiden Handen an dem Stab nach oben abgeris-
sen. Das dabei entstehende Bruchbild gibt einen
zuverlassigen Aufschluss Uber den Zustand und
die Tragfahigkeit des Untergrundes. Wird das
Gewebe aus dem Armierungsmortel herausge-
rissen und bleibt der Rest fest mit dem Unter-
grund verbunden (Kohasionsbruch im Moértel),
liegt eine ausreichende Tragfahigkeit vor. Lost

sich jedoch die ganze Armierungsputzlage vom
Untergrund ab, ist keine ausreichende Tragfahig-
keit sichergestellt.

Wenn nicht sicher ist, dass z. B. eine Beschichtung
verseifungsstabil ist, sollte die gesamte Probefla-
che wahrend der Erhartungs- bzw. Standzeit mit
einer Folie abgeklebt werden, so dass moglichst
lange Feuchtigkeit auf den zu priifenden Un-
tergrund einwirken kann und nicht nach auBen
abtrocknet.

Die notwendigen MaBnahmen zur Beseitigung
ungeeigneter Untergriinde sind besondere MaB-
nahmen. Der Auftraggeber muss die vom Auf-
tragnehmer gemeldeten Bedenken priifen und dann
eigenverantwortlich entscheiden, welche MaB3nah-
men zu treffen sind.

Unterbreitet der Auftragnehmer dem Auftraggeber
Vorschldge, durch die seine Bedenken ausgerdaumt

werden kdnnten, so bleibt er daflir verantwortlich,
dass sein Vorschlag oder seine Empfehlung geeignet
ist.

Ein Grund fir mdgliche spatere Putzschaden ist
Feuchtigkeit, die wahrend der Bauphase, z.B. durch
mangelhafte Ableitung von Wasser auf den Mauer-
kronen oder Decken, eingetragen wird. Dies ist vom
Auftragnehmer, soweit gewerkelblich moglich
(siehe oben), ebenfalls zu prifen.

6.2 MafBtoleranzen nach
DIN 18202

Die DIN 18202 geht fiir den Bereich Putz auf die
Prifung von Winkel- und Ebenheitsabweichungen
ein. Dabei konnen dieser Norm folgende Grundsatze
entnommen werden:

Toleranzen dienen zur Begrenzung der Abwei-
chungen von den NennmaBen der GréBe, Gestalt
und Lage von Bauwerken und Bauteilen.

Die Einhaltung von Toleranzen nach DIN 18202 ist
jedoch nur zu prifen, wenn es erforderlich ist (vgl.
Abschnitt 6.1 DIN 18202). Das heif3t, die MaBtole-
ranz ist nur dort zu kontrollieren, wo dies aufgrund
von Anforderungen sinnvoll ist oder notwendig
erscheint. Damit sind Bauteile, deren MaBabwei-
chungen die technische Funktion oder die optische
Gestaltung des Bauwerks nicht beeintrachtigen,
nicht zwangslaufig mangelhaft und sollen kein An-
lass von Auseinandersetzungen sein, nur weil die
Genauigkeit nicht der Norm entspricht.

Erhohte Anforderungen

Werden erhéhte Anforderungen an die Ebenheit
von Flachen gestellt, so ist dies vom Planer im
Leistungsverzeichnis auszuschreiben und vertraglich
besonders zu vereinbaren. Dies kann u.a. der Fall
sein, wenn - z.B. aufgrund von speziellen Beleuch-
tungssituationen — besondere optische Anforde-
rungen gestellt werden.

»
VDPM ™ 29



AUSSENPUTZ: HINWEISE ZUR PUTZAUSFUHRUNG

7 AuBenputz: Hinweise zur Putzausfihrung

7.1 Berulcksichtigung der
Witterungseinflisse

Es muss sichergestellt sein, dass die Luft- und Bauteil-
temperatur nicht unter +5 °C liegt bzw. bis zum
ausreichenden Erharten des Putzes nicht darunter
absinkt. Besonders bei Dispersions-Silikatputzen (Sili-
katputzen) werden von den Herstellern auch héhere
Mindesttemperaturen, z.B. +8 °C, gefordert.

Darliber hinaus sollte die Temperatur wahrend der
Verarbeitung nicht Gber 30 °C liegen.

Um einen zu schnellen Wasserentzug aus dem fri-
schen Putz durch starken Sonnenschein (hohe Ober-
flachentemperaturen) und/oder Wind zu verhindern
(Gefahr der Rissbildung, Festigkeitsabfall), sind vor-
zugsweise flr AuBenputze besondere SchutzmaB-
nahmen/Nachbehandlung (z.B. Abhangen, Feucht-
halten) erforderlich.

Weitere Hinweise zu den klimatischen Bedingungen
beim Verputzen siehe auch Merkblatt , Verputzen,
Warmedammen, Spachteln, Beschichten bei hohen
und niedrigen Temperaturen” [6].

7.2 Vorbereitung und Vorbe-
handlung des Putzgrundes

7.2.1 Allgemeines

Zur Vorbereitung und Vorbehandlung des Putz-
grundes gehdren alle MaBnahmen, die einen festen
und dauerhaften Verbund zwischen Putz und Putz-
grund foérdern.

7.2.2 \Vorbereitung des Putzgrundes

Das Saubern des Putzgrundes von Staub und losen
Teilen gilt nach der einschlagigen Normung (vgl. Ab-
schnitt 4.1.2 VOB Teil CATV DIN 18350 Putz- und Stuck-
arbeiten) als Vorbereitung des Putzgrundes und ist im
Allgemeinen eine Nebenleistung des Auftragnehmers.
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7.2.3 Vorbehandlung des Putzgrundes

Anders verhalt es sich bei der Vorbehandlung des
Putzgrundes, die — im Gegensatz zur Vorbereitung
des Putzgrundes - als Besondere Leistung nach ATV
DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten gilt. MaBnahmen
dieser Art werden im Allgemeinen mittels Geraten,
Maschinen oder Werkzeugen ggf. unter Verwen-
dung zusatzlicher Materialien ausgefiihrt und
mussen deshalb im Leistungsverzeichnis als eigen-
standige Position erfasst werden (vgl. z. B. Abschnitte
4.2.9 bis 4.2.11 und 4.2.26 ATV DIN 18350).

Zu den nach der Putzgrundprifung erforderlichen
MaBnahmen der Putzgrundvorbehandlung zéhlen z.B.:

B Abfrasen mit der Putzfrase, Abschlagen von
Altputzen

Hochdruckreinigung
Spritzbewurf

Aufbringen von organischen Haftbriicken

Auftragen einer mineralischen Haftbrlicke, z.B.
auf Beton oder Dammplatten

B MaBnahmen zur Vorbehandlung stark sau-
gender Untergriinde, z.B. das Auftragen einer
Aufbrennsperre zur VergleichmaBigung des
Putzgrundes und zur Reduzierung des Wasser-
entzuges aus dem Mortel

B Anbringen von Putztragern
B Aufrauen und Austrocknen der Oberflache
B Ausgleichen von Unebenheiten

Zu den Materialien, die aufgebracht werden kénnen,
zahlen insbesondere

B ein teilweise deckender (warzenformiger) oder
ein voll deckender Spritzbewurf oder

B eine kunstharzmodifizierte mineralische Haft-
bricke (Haftmortel) oder

B eine Grundierung/Aufbrennsperre auf Basis
organischer Bindemittel oder

B ein Voranstrich/Grundierung vor dem Auftragen
von Oberputzen.



Grundsatzlich ist im AuBenbereich die zweischich-
tige Arbeitsweise ,nass in nass” (siehe Abschnitt
7.3.2) einer Aufbrennsperre vorzuziehen. Soll trotz-
dem nach Absprache mit dem Trockenmortelherstel-
ler eine solche Grundierung verwendet werden, ist
darauf zu achten, dass keine Filmbildung eintritt.

Vorbehandlung bei Kalk- bzw. Kalkzementputzen

Bei stark saugenden Putzgriinden ist im Regelfall
eine Vorbehandlung nétig, um die Saugeigenschaf-
ten zu regulieren. Dazu kann je nach Putzgrund ein
geeigneter Haftmortel oder ein voll deckender Spritz-
bewurf aus Zementmortel aufgebracht werden. Im
Allgemeinen ist es ausreichend, ein spezielles Putzma-
terial zu verwenden und/oder den Unterputz in einer
Putzlage zweischichtig ,nass in nass” aufzutragen.

Bei Beton als Putzgrund ist zur Vorbereitung ein
geeigneter Haftmortel aufzubringen und mit einer
Zahntraufel zu verziehen. Es kénnen jedoch auch be-
sonders daflr geeignete Haftputzmortel verwendet
werden, bei denen keine zusatzliche Vorbereitung
der Betonflache notwendig ist. Bezlglich ihrer Eig-
nung als einlagiger Putz auf Beton missen die jewei-
ligen Herstellerangaben beachtet werden.

Vorbehandlung bei Putzen mit organischen Binde-
mitteln

Je nach Saugféhigkeit muss der Untergrund mit ei-
ner geeigneten Grundierung vorbehandelt werden.

Grundsatzlich empfiehlt es sich, im System des Her-
stellers zu bleiben.
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7.2.4 Unterschiedliche Putzgriinde

Die unterschiedlichen Arten von Mauerwerk und
Betonflachen unterscheiden sich sehr stark in
ihrem Saugverhalten. Die folgenden Abschnitte
enthalten Angaben zur Vorbereitung der verschie-
denen Putzgriinde.

Ziegel

Im Allgemeinen kénnen Ziegel bei fachgerechter
Ausfiihrung ohne besondere Vorbereitungsar-
beiten verputzt werden. Der Unterputz wird zwei-
schichtig ,nass in nass” aufgetragen.

Kalksandsteine

Eine besondere Vorbehandlung des Putz-
grundes ist bei gleichméaBig normal saugendem
Kalksandstein-Mauerwerk nicht erforderlich.

Bei Kalksandsteinen, die unterschiedliches oder
sehr geringes Saugverhalten aufweisen, ist eine
besondere MaBnahme zur Verbesserung der Haf-
tung notwendig, z.B. das Aufbringen einer minera-
lischen Haftbricke.

Bei Unterputzen, die als Untergrund fur Beldge
(z.B. Fliesen) dienen sollen, oder in Fallen, in denen
besonders hohe Putzdicken erforderlich sind, sind
MaBnahmen zur Verbesserung der Haftung not-
wendig.

Foto: Saint-Gobain Weber GmbH



Tragfahige Altputzflachen konnen mit einem geeigneten Putz Giberarbeitet werden.

Porenbetonsteine

Es kann erforderlich sein, auf das Mauerwerk vor
dem Verputzen eine Grundierung (,Aufbrennsperre”)
aufzubringen; siehe auch Abschnitt 7.2.3.

Leichtbetonsteine

Leichtbetonsteine und Wandelemente mit hauf-
werksporiger Struktur besitzen im Allgemeinen eine
raue Oberflache, sind kapillar schwach saugend und
bendtigen aus diesem Grund keine besondere Vor-
bereitung des Putzgrundes.

Betonflachen

Auf Betonflachen ist eine Haftbriicke mit einer Zahn-
traufel vollflachig aufzubringen. Die Putzdeckung in
den Rillen muss mindestens 2 mm betragen. Vor dem
Verputzen ist eine Standzeit von mindestens zwei
Tagen (bei unglinstiger Witterung entsprechend
langer) einzuhalten.

Es werden auch geeignete Putzmortel (Haftmortel)

auf Kalk-Zement-Basis zur Verarbeitung ohne Haft-
bricke auf Beton angeboten.
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Flachen mit vorhandenem Putz

Feste, tragfahige und saubere Flachen mit vorhan-
denem Putz kdnnen mit daflr geeigneten Haft- und
Renovierungsmorteln lGberarbeitet werden. Sind im
Altputz Risse vorhanden, empfiehlt es sich, in diesen
speziellen Putzmortel ein Armierungsgewebe voll-
flachig einzubetten.

Salzhaltiger Putzgrund

Putzschadigend kénnen Ausscheidungen aus dem
Putzgrund sein, die aus wasserl6slichen Salzen, ins-
besondere Sulfaten, Chloriden oder Nitraten beste-
hen. Durch das hygroskopische Verhalten solcher
Salze wird in der Regel auch der Feuchtegehalt des
Putzgrundes erh6ht. Zum Verputzen salzhaltiger
Putzgriinde, deren Feuchtegehalt (z.B. aufgrund
aufsteigender Feuchte) in der Regel erhoht ist, die-
nen Sanierputze bzw. Sanierputzsysteme.

Foto: SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG



7.3 Aufbringen des Moértels

7.3.1 Allgemeines

Wenn der Putzgrund entsprechend Abschnitt 7.2
vorbehandelt wurde, kann anschlieBend der Mor-
tel fir die einzelnen Putzlagen in gleichméaBigen
Schichtdicken aufgebracht werden.

7.3.2 Unterputz

Die Arbeitsweise, den Unterputz in zwei Arbeitsgan-
gen ,nass in nass” anzutragen, hat sich bewahrt.

Im ersten Arbeitsgang wird dabei geristlagenweise
eine Schicht von rd. 10 mm Dicke (etwa halbe La-
gendicke) angetragen, die im zweiten Arbeitsgang
auf die vorgesehene Unterputzdicke von 15 bis 20
mm fertiggestellt wird. Die erste Schicht wird nach
dem Auftragen mit der Kartatsche, vorzugsweise
mit einer Zahnkartatsche, verzogen. Nachdem die
Putzoberflache von ,glanzend” in ,matt” umschlagt
(nach rd. 10 bis 20 Minuten, der Zeitpunkt ist abhan-
gig vom Saugverhalten des Putzgrundes und von
den Witterungsbedingungen), wird die zweite Putz-
schicht aufgetragen und verzogen.

Durch den stark saugenden Putzgrund wird der er-
sten Putzschicht Wasser bzw. Bindemittelschlamme
entzogen.

Durch die zweite , nasse” Putzschicht wird der er-
sten ,trockeneren” Schicht wieder Anmachwasser
bzw. Bindemittelschlamme zugefiihrt, so dass beide
Schichten sich durch den optimalen Wasserhaushalt
innig miteinander verbinden und Uber die ganze
Schichtdicke gleichmaBig erharten kénnen. Auf-
grund der Porengeometrie der ersten Mortelschicht
zur Steinseite hin hat das Saugverhalten des Putz-
grundes keine nennenswerten Auswirkungen mehr
auf die zweite Mortelschicht und kann dieser nur
noch in reduziertem Umfang Wasser entziehen.

Insgesamt ist der Wasserentzug der zweiten Schicht
daher deutlich geringer als der der ersten Schicht.
Durch das ausgeglichene Wasserangebot ist nun
auch eine leichtere Verarbeitung der zweiten Schicht
bzw. der gesamten Putzlage moglich.
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Es entstehen daher bei der Arbeitsweise ,nass in
nass” mehrere positive Effekte: optimaler Wasser-
haushalt und dadurch optimale Erhartungs- und
Anhaftungsbedingungen sowie krafteschonendes
wirtschaftliches Verarbeiten.

Diese zweischichtige Arbeitsweise unterscheidet sich
von der zweilagigen Verarbeitung, bei der die zweite
Lage erst nach dem Erharten der ersten Lage aufge-
tragen wird.

Der frisch aufgetragene Putz ist mit geeigneten
MaBnahmen vor schadlichen Witterungseinflissen,
z.B. starkem Wind, Sonne oder Frost, zu schltzen.

7.3.3 Putzbewehrung

Soll zur Erhéhung des Risswiderstandes eine Putz-
bewehrung/-armierung eingelegt werden, so ist sie
in die zugbelastete Zone des Putzes straff und fal-
tenfrei einzubetten, um die entstehenden Zugkrafte
aufnehmen zu kénnen. Putzbewehrungen miissen
im Allgemeinen in der oberen Hélfte der Putzlage
mdglichst oberflachennah liegen. Die Uberlappung
von Putzbewehrungen muss mindestens 100 mm,
auf benachbarte Bauteile mindestens 200 mm be-
tragen.

Wirkungsvoller in Bezug auf die Erhéhung des Riss-
widerstandes sind Armierungsputze mit Armierungs-
gewebe in einer eigenen Lage (sieche Abschnitte 4.4
und 4.9).

7.3.4 Warmedammputzsysteme

Im Allgemeinen wird Dammputz in Lagen bis ca.

50 mm einlagig und bis 100 mm zweilagig, vornehm-
lich maschinell aufgetragen. Bei groBeren Dicken
sind besondere MaBnahmen, z. B. ein Putztrager,
erforderlich.

Bei nicht tragfahigen und bei nicht oder mangelhaft
saugenden Altputzen oder bei solchen Putzgriin-
den, die bereits mit Anstrichen versehen sind, sind
far Warmedammputzsysteme wellenférmige oder
ebene Putztrager aus geschweiBtem Drahtnetz mit
jeweils besonderen Befestigungselementen erfor-
derlich.

»
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7.3.5 Sanierputze

Bei der Verarbeitung von Sanierputzen sind das
WTA-Merkblatt 2-9-04/D ,Sanierputzsysteme” [3]
sowie die Angaben des Herstellers zu beachten.

7.3.6 Putze mit organischen
Bindemitteln

Putze mit organischen Bindemitteln (past&se Pro-
dukte) werden in verarbeitungsfertiger Form im
Eimer oder Kleinsilo auf die Baustelle geliefert und
meist direkt aus dem Gebinde verarbeitet. Sie wer-
den in einer Lage auf den Untergrund aufgebracht
und in gewlinschter Form strukturiert. Putze mit
organischen Bindemitteln werden in der Regel
dinnlagig in einer Dicke von wenigen mm, meist in
Kornstarke, verarbeitet.

7.4 Standzeiten

Tabelle 8 gibt einen Uberblick tiber die Standzeiten,
die unter normalen Witterungsbedingungen einge-
halten werden missen, bevor die nachste Putzlage
aufgetragen werden kann. Die angegebenen Zeiten
stellen Richtwerte dar, die sich in der Regel auf eine
Temperatur von etwa 20 °C und eine relative Luft-
feuchtigkeit von etwa 60 % beziehen.

Mit fallenden Temperaturen verlauft die Erhartungs-
bzw. Abbindereaktion langsamer, dies muss bei der
Bemessung der Standzeit bertcksichtigt werden. Bei
+5 °Csollte diese auf rund das Doppelte, also auf
zwei Tage je mm Putzdicke, und bei Armierungsputz
auf ca. 14 Tage verldangert werden.

Unter +5 °C kommt die Reaktion nahezu zum Erlie-
gen, ein Auftrag der nachsten Putzlage sollte bei
solchen Bedingungen nicht mehr stattfinden.

Siehe auch Merkblatt ,Verputzen, Warmeddmmen,

Spachteln, Beschichten bei hohen und niedrigen
Temperaturen” [6] sowie Abschnitt 8.7.
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Tabelle 8: Wartezeiten (Standzeiten) bei normalen Witte-
rungsbedingungen bis zum Auftrag der nachsten Putzlage

Bearbeitungsvor- .
9 Standzeit

gang bzw. Putzart

1 Tag je mm Dicke; z.B.:

- StoBfugenbreite 10 mm
= 10 Tage Standzeit

— Fehlstellentiefe 15 mm
= 15 Tage Standzeit

Bearbeitung von
Fehlstellen mit ge-
eignetem Mortel,
i.d.R. Leichtmortel

Unterputz 1 Tag je mm Unterputzdicke

1 Tag je 10 mm Putzdicke,

Warmeda t
armedammputz mindestens jedoch 7 Tage

Armierungsputz

indestens 7 T
(ca. 5 mm dick) mindestens 7 fage

Tabelle 9: Putzdicken fir Innen- und AuBenputze

Mittlere Putzdicke

Putz .
in mm

Mehrlagiger AuBenputz
(Dicke des Systems aus Unter- 2020
und Oberputz)

Innenputz (bei mehrlagigem
Innenputz Dicke des Systems aus 152

Unter- und Oberputz)

Einlagiger Innenputz aus
Werk-Trockenmortel

109
Dunnlagenputz (innen) 9
Sanierputz mindestens 209
Warmedammputzsystem
Unterputz =20 und =100
Oberputz 8¢

Ausgleichsputz

=4
(falls vorhanden)

aj

An einzelnen Stellen darf die mittlere Putzdicke um bis zu 5 mm
unterschritten werden.

Einige Hersteller bieten abweichend von der Norm speziell fur
Porenbeton abgestimmte diinnschichtige Systeme an, die ande-
re als die in Tabelle 9 aufgefuhrten Dicken aufweisen.

Putzdicke bis 6 mm, an einzelnen Stellen bis zu minimal 3 mm,
siehe [7]

Abhéangig vom Versalzungsgrad (siehe WTA-Merkblatt ,Sanier-
putzsysteme” [3])

Dicke des Oberputzes einschlieBlich eines ggf. aufgebrachten
Ausgleichsputzes; Mindestdicke 6 mm; Hochstdicke 12 mm

b

[9

d

€]



7.5 Putzdicken

In Tabelle 9 sind die mittleren Putzdicken fir die
unterschiedlichen Putzweisen zusammengefasst.
Fur die Erflillung besonderer Anforderungen kén-
nen auch andere Dicken erforderlich werden. Einige
Hersteller bieten abweichend von der Norm speziell
fur Porenbeton abgestimmte diinnschichtige Syste-
me an, die andere als die in Tabelle 9 aufgefihrten
Dicken aufweisen.

Bei der Ausfiihrung von Warmedammputzen muss
der Unterputz mindestens 20 mm und solli.d.R.
hochstens 100 mm dick sein. Bei groBeren Dicken
sind besondere MaBnahmen erforderlich.

Die mittlere Dicke des Oberputzes, der auf Warme-
dammputz mit EPS-Zuschlag aufgebracht wird, muss
einschlieBlich eines gegebenenfalls erforderlichen
Ausgleichsputzes 8 mm (Mindestdicke 6 mm, Hochst-
dicke 12 mm) betragen. Dabei muss der Ausgleichs-
putz mindestens 4 mm dick sein. Bei Warmedamm-
putzen mit anderen leichten Zuschlagen sind fir die
Dicke des Oberputzes die Herstellervorschriften zu
beachten.
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7.6 Egalisationsanstriche

Egalisationsanstriche (siehe Merkblatt , Egalisati-
onsanstriche auf Edelputzen” [8]) auf farbigen Edel-
putzen (mit Ausnahme der Putzweise Kratzputz)
werden in der Regel in einem Arbeitsgang und ent-
sprechend den Herstellerrichtlinien aufgebracht.

Sie dienen dazu, eventuell vorhandene Farbun-
gleichméaBigkeiten (z.B. Wolkenbildung) zu egali-
sieren und stellen eine optisch einwandfreie Ober-
flache her. Sie miissen auf den Edelputz abgestimmt
sein und dirfen seine glinstige Wasserdampfdif-
fusionseigenschaft nicht beeintrachtigen.

Auch hier wird empfohlen, im System des Putz-
herstellers zu bleiben.

7.7 Beschichtungen (Anstriche)

Beschichtungen, z.B. auf unpigmentierten, grauen
Putzen, werden in der Regel in mindestens zwei
Arbeitsgangen mit Grund- und Deckbeschichtung
nach Herstellervorschrift aufgebracht. Es handelt
sich also um ein Beschichtungssystem, das aus min-
destens zwei Schichten besteht.

[
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INNENPUTZ

8 Innenputz

8.1 Uberblick

Putze auf Wanden und Decken haben in Innenrdumen
einen hohen Flachenanteil. Allein deshalb haben sie
erheblichen Einfluss auf das Raumklima, die Raumar-
chitektur und den Charakter eines Raumes. Sie dienen
nicht nur zum Glatten einer Rohbau-Wand oder als
Trager einer Wandbekleidung, sondern kénnen mit
ihren gestalteten Oberflachen auch ,fir sich” stehen.
Es wird zwischen mineralischen und organisch ge-
bundenen Putzen unterschieden.

Grundsatzlich sind Innenputze deutlich weniger be-
ansprucht als AuBenputze, die groBen Temperatur-
unterschieden und standig wechselnden Feuchteein-
wirkungen ausgesetzt sind. Mineralische AuBenputze
sind generell auch zur Anwendung im Innenbereich
geeignet. Bei organisch gebundenen Putzen sind die
Herstellerangaben zu beachten, da aufgrund ihrer
Zusammensetzung nicht alle AuBenputze auch im
Innenbereich eingesetzt werden kénnen.

Die Planung und Ausfiihrung von Innenputzen ist in
der DIN EN 13914-2 und erganzend in der DIN 18550
geregelt.

8.2 Mineralische Innenputze

Als Hauptbindemittel fiir mineralische Innenputze
werden Gips, Kalk, Zement oder Lehm verwendet.
Putze, deren Hauptbindemittel Gips ist, missen der
DIN EN 13279-1, Innenputze mit Kalk und/oder Ze-
ment als Hauptbindemittel missen der DIN EN 998-1
entsprechen. Flir Lehmputze gilt DIN 18947.

Mineralische Innenputze haben ein feinporiges,
diffusionsoffenes Geflige und kénnen Luftfeuchtig-
keit aufnehmen und wieder abgeben. Diese Puffer-
wirkung trégt zu einem ausgeglichenen Raumklima
bei. Sie kommt am besten zur Wirkung, wenn die
erforderlichen Schichtdicken (siehe Tabelle 9) ein-
gehalten werden und die Diffusionsfahigkeit dieser
Putze nicht durch Beschichtungen oder Wandbe-
kleidungen eingeschrankt wird.
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Mineralische Innenputze sind |6semittelfrei und
nicht brennbar. Sie geben keine Schadstoffe an die
Innenraumluft ab.

Aufgrund der fein abgestimmten Sieblinien der
eingesetzten Sande und Feinanteile lassen sich ver-
schiedene Putzoberflachen gestalten. Bei gefilzten
Oberflachen tritt die eingesetzte Sandkdrnung als
Gestaltungselement in den Vordergrund, wahrend
bei geglatteten Oberflachen ein ebenméaBiges
Erscheinungsbild gefragt ist. Solche Oberflachen
eignen sich als Untergrund fir dekorative Beschich-
tungen, wie z.B. verschiedene Anstriche, Oberputze
oder auch Tapeten.

Werden Leichtputze mit organischen Zuschlagen
auf Innenwanden farblich beschichtet (gestrichen),
sind ausschlieBlich wassrige Systeme zu verwenden,
um ein Auflosen der Leichtzuschldge durch Lésungs-
mittel zu vermeiden.

8.2.1 Gipsputze

Gipsputze sind als Innenwandputz sowie Innende-
ckenputz fur trockene Rdume und Feuchtrdaume, nicht
jedoch fur Nassraume geeignet (siehe auch Abschnitt
8.4). Sie mussen der DIN EN 13279-1 entsprechen.

Unterschieden werden:

Gips-Putztrockenmortel oder Gipsleicht-Putz-
trockenmortel

Putzmortel, der aus mindestens 50 % Calciumsulfat
als Hauptbindemittel und nicht mehr als 5 % Kalk-
hydrat besteht (Bezeichnung nach DIN EN 13279-1:
B 1 oder B 4)

Gipshaltiger Putztrockenmortel oder gipshaltiger
Leicht-Putztrockenmortel

Putzmortel, der aus weniger als 50 % Calciumsulfat
als Hauptbindemittel und nicht mehr als 5 % Kalk-
hydrat besteht (Bezeichnung nach DIN EN 13279-1:
B 2 oder B 5)



Gipskalk-Putztrockenmortel oder Gipskalkleicht-
Putztrockenmortel

Putzmortel, dessen Hauptbindemittel Calcium-
sulfat ist und der als weiteres Bindemittel mehr als
5 % Kalkhydrat enthalt (Bezeichnung nach

DIN EN 13279-1: B 3 oder B 6)

—

Hinweis fiir gipshaltige Putze

Bei stark saugenden Putzgriinden oder Mau-
erwerk aus verschiedenen Baustoffen ist zur
Reduktion bzw. zur VergleichmaBigung des
Saugvermaogens eine geeignete Grundierung
(Aufbrennsperre) aufzutragen, die vor dem Ver-
putzen getrocknet sein muss.

Auf schwach oder nicht saugenden Betonflachen
ist vor dem Putzauftrag eine geeignete Haft-
briicke aufzutragen. Die Haftbriicke muss vor dem
Putzauftrag getrocknet und fest sein. Dabei

darf die Untergrund- und Verarbeitungstempe-
ratur von +5 °C nicht unterschritten werden.

Ein Putzgrund ist ausreichend trocken, wenn
oberflachennah (bis etwa 30 mm Tiefe) die in
DIN 4108-4 bzw. DIN EN 12524 fir diesen Bau-
stoff genannte Ausgleichsfeuchte annahernd
erreicht ist. Bei Normalbeton sollte die Rest-
feuchte einen Masseanteil von 3 % im Oberfla-
chenbereich bis 3 cm Tiefe nicht Gberschreiten.
Bei Leichtbeton gilt ein anderer Feuchtegehalt,
der aus der Trockenrohdichte des Leichtbetons
errechnet werden kann.?

Putzgriinde mit héheren Feuchtegehalten
dirfen erst nach weiterer Trocknung verputzt
werden. Ansonsten ist ein Verputzen mit gips-
haltigen Materialien nicht moglich, es sei denn,
es werden spezielle Haftbriicken, die eine hohere
Beton-Restfeuchte zulassen, oder ein mecha-
nisch befestigter Putztrager verwendet.

3 Anmerkung: Normalbeton hat eine Trockenrohdichte von
rd. 2300 kg/m?3. Da Leichtbeton eine andere Trockenroh-
dichte aufweist, muss der Anforderungswert von 3 M.-%
entsprechend der Trockenrohdichte umgerechnet werden.

Beispiel: Fir Leichtbeton mit einer Trockenrohdichte von
1400 kg/m? ergibt sich der zulassige Feuchtegehalt zu:

2300 kg/m?

X3 M.-% =49 M.-%
1400 kg/m?

Dieser Wert entspricht in etwa der Ausgleichsfeuchte.

—
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Gipstrockenmortel fiir Putz mit erhohter Ober-
flachenharte

Putzmortel zur Herstellung von Putz, fir den eine
erhohte Oberflachenharte gefordert wird (Bezeich-
nung nach DIN EN 13279-1: B 7)

8.2.2 Kalkputze

Das eigenschaftsbestimmende Bindemittel von
Kalkinnenputzen ist hydraulischer Kalk und/oder
Luftkalk. Kalkputze werden auch als ,Kalk-Leicht-
putze” angeboten. Sie sind geeignet flir R&ume mit
normaler Luftfeuchte sowie flr hausliche Kiichen
und Béader.

8.2.3 Kalkzementputze

Die eigenschaftsbestimmenden Bindemittel von
Kalkzementputzen sind in der Regel hydraulischer
Kalk und/oder Luftkalk und Zement.

Kalkzementputze sind feuchtebesténdig und des-
halb auch fir die Verwendung in Feucht- und Nass-
rdumen geeignet. Sie erharten auch auf feuchten
Untergriinden. Kalkzementputze sind fester als reine
Kalkputze und entwickeln ihre Festigkeitseigen-
schaften sehr kontrolliert.

8.2.4 Zementputze

Zementputze, die als eigenschaftsbestimmendes
Bindemittel Zement enthalten, werden nur in spezi-
ellen Anwendungsfallen verwendet, z.B. in Umge-
bungen mit einer auBergewdhnlichen Feuchtebela-
stung oder wenn eine hohe Festigkeit verlangt wird.
Zementputze entwickeln hohe Druckfestigkeiten
(i.d.R.> 6 N/mm?), sind infolge dessen sehr dicht
und kaum verformungsfahig (starr). Sie kdnnen nur
auf daflir geeigneten Untergriinden, z. B. Betonwan-
den, zur Anwendung kommen.
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8.2.5 Mineralische Edelputze

(Dekorputze)

Mineralische Edelputze geben nicht nur der duBeren
Fassade ihr Gesicht, sondern werden haufig auch zur
Gestaltung von Innenrdumen eingesetzt. Die wei3e
oder farbige Putzoberflache in der gewahlten Struk-
tur bildet einen charaktervollen Raumabschluss.

Mineralische Edelputze fiir auBen sind in der Regel
ohne Einschrankungen auch im Innenbereich ein-
setzbar.

8.2.6 Lehmputze

Lehmputze werden als erdfeuchte oder trockene Mi-
schung auf die Baustelle geliefert und dort mit Was-
ser homogen aufbereitet. Ihre Festigkeit erlangen sie
durch Austrocknen. Sie werden flir mechanisch ge-
ring beanspruchte Wand- und Deckenflachen im In-
nenbereich eingesetzt. Sie sind geeignet fir Raume
mit normaler Luftfeuchte, auch fiir hausliche Kiichen
und Bader mit Ausnahme des spritzwasserbelasteten
Bereiches. Sie sind nicht geeignet fiir R&ume mit
dauerhaft hoher Luftfeuchte und Nassrdume.

8.3 Innenputze mit organischen

Bindemitteln

Putze mit organischen Bindemitteln stehen fiir den
Innenbereich in groBer Farbton-, Struktur- und Kor-
nungsvielfalt zur Verfligung, wobei hier in beson-
derer Weise die Verarbeitung optimiert ist und der
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dekorative Charakter betont wird, weshalb sie auch
als Dekorputze bezeichnet werden.

Putze mit organischen Bindemitteln werden ver-
arbeitungsfertig im Eimer oder Kleinsilo auf die
Baustelle geliefert und mussen der DIN EN 15824
entsprechen. Unterschieden werden aufgrund der
enthaltenen Bindemittelbasis die in Tabelle 1 ge-
nannten Putzarten. Im Innenbereich werden z.B. die
folgenden Putzarten eingesetzt:

Dispersions-Silikatputz (Silikatputz), der als eigen-
schaftsbestimmende Bindemittel Kali-Wasserglas
und Polymerdispersion enthalt. Dispersions-Silikat-
putze (Silikatputze) sind Gberwiegend mineralisch
und teilweise organisch gebunden. Fir die Erhér-
tung (,Verkieselung”) ist ein geeigneter minera-
lischer Untergrund erforderlich.

Dispersionsputz (Kunstharzputz), dessen eigen-
schaftsbestimmendes Bindemittel aus einer Polymer-
dispersion besteht.

8.4 Auswahlvon Innenputz-
systemen

Die drei wichtigsten Kriterien flir die Auswahl eines
Innenputzsystems sind:

B Artund Eigenschaften des Untergrundes

B Art der Verwendung (z.B. im Hinblick auf die
spatere Belastung)

B Art der nachfolgenden Oberflachenbehandlung,
wie z.B. Beschichtung, Tapete o. A.

Foto: © virtua73 - Fotolia.com



8.4.1 Auswahl nach Art und Eigen-
schaften des Untergrundes

Innenputze kénnen auf alle Untergriinde aufge-
bracht werden, wie sie im Abschnitt 3 dieser Leit-
linien beschrieben sind. Die darin enthaltenen Aus-
sagen zur Vorbereitung des jeweiligen Putzgrundes
kénnen auch fur Innenputze ibernommen werden.
Darlber hinaus sind bei Betonflachen sowie bei Ver-
wendung sogenannter ,Dinnlagenputze” folgende
Besonderheiten zu beachten:

Innenputz auf Betonflachen

Bei Innenputzarbeiten auf Betonflachen, insbeson-
dere auf Wand- oder Deckenfertigteilen aus Normal-
oder Leichtbeton, sind besondere Anforderungen zu
beachten (siehe Infokasten ,Hinweis flr gipshaltige
Putze” auf S. 37).

Betonflachen, die ihre Ausgleichsfeuchte anna-
hernd erreicht haben, kénnen mit Gipsputzen und
gipshaltigen Putzen verputzt werden. Als Unter-
grundvorbehandlung dienen geeignete organische
Haftvermittler/Haftbriicken auf Dispersionsbasis
mit anorganischen Fillstoffen. Eine geeignete Haft-
briicke muss bei Bauteil- und Lufttemperaturen
oberhalb von 5 °C und einem kurzzeitigen hohen
alkalischen Milieu eine vollstandige Filmbildung
gewahrleisten. Die Fullstoffe missen nach der Film-
bildung fest eingebunden sein (Wischprobe).

Betonflachen mit erh6hter Restfeuchte muissen da-
gegen mit einem geeigneten, kunststoffverglteten
Mortel vorbehandelt werden. Dieser Mortel wird mit
einer Zahntraufel grob aufgezogen und sollte min-
destens einen Tag abbinden und trocknen, bevor der
Innenputz aufgetragen wird. Als Innenputze werden
in diesen Fallen Kalkzement- oder Zementputze
verwendet.

Die Ausfuhrungssicherheit auf Betonflachen mit
erhohter Restfeuchte wird deutlich erhéht, wenn
ein speziell daflir geeigneter, haftverglteter Innen-
putz auf Kalkzement- oder Zementbasis verwendet
wird. Derartige Putze haften auch auf feuchten
alkalischen Untergriinden, weisen ein ahnliches
Schwindverhalten wie Beton auf und bendtigen
keine zusatzliche Grundierung.

INNENPUTZ

Diinnlagenputze

Mit groBformatigen, im Dinnbettverfahren ver-
mauerten Steinen, insbesondere aus Porenbeton
oder Kalksandstein, lassen sich bei ordnungsgemaBer
Ausfuhrung sehr ebene Putzgriinde herstellen.

Fir derartige Putzgriinde kdnnen im Innenbe-

reich ,Dinnlagenputze” verwendet werden. Dies
sind spezielle Innenputze auf Gips-, Gipskalk- oder
Kalkzementbasis. Im Gegensatz zum Ublichen ein-
lagigen Innenputz (Putzdicke 10 mm; s.a. Tabelle

9) betragt die Putzdicke abweichend von der Norm
bis 6 mm, an einzelnen Stellen bis zu minimal 3 mm,
siehe [7]. Zu beachten ist, dass Ebenheitstoleranzen
von 5 mm - die nach DIN 18202 zulassig sind — mit
Dlinnlagenputz nicht ausgeglichen werden kénnen.
Grundsatzlich sind fur solche Putze deshalb héhere
Anforderungen an die zuldssige MaBtoleranz des
Putzgrundes zu stellen, als dies nach DIN 18202 fir
nicht flachenfertige Wande gefordert ist. Die ho-
heren Anforderungen an die MaBtoleranz sind bei
Planung und Ausschreibung zu bericksichtigen, z.B.
entsprechend DIN 18202:2013-04, Tabelle 3, Zeile 6.
Einzelheiten sind im Merkblatt [7] beschrieben.

8.4.2 Auswahl nach Art der
Verwendung

Im Wesentlichen werden drei Nutzungsbereiche
unterschieden:
1 Trockene Rdume

2 Feuchtrdume, wie Bader in Wohnungen, vergleich-
bare Raume in Hotels und Krankenh&usern, héus-
lichen Kiichen und WCs

3 Nassraume, wie 6ffentliche Bader, Gemeinschafts-
duschen, gewerbliche Kiichen, Brauereien, Schlacht-
hofe usw.

An Innenputze, die als Untergrund fir Fliesen/Platten
dienen sollen oder die in Nassraumen (Ifd. Nr. 3)
Verwendung finden, sind spezielle (besondere) An-
forderungen zu stellen.

Innenputz als Untergrund fiir Fliesen und Platten

Siehe Abschnitt 8.10 der Leitlinien.

»
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Innenputz in Nassraumen

Innenwand- und Innendeckenputze fir Nassraume
(s.o. Ifd. Nr. 3) milssen gegen langzeitig einwirkende
Feuchte bestandig sein. Deshalb diirfen gipshaltige
Putze nicht in Nassraumen eingesetzt werden, da Gips
als Bindemittel fir Anwendungen mit einer dauer-
haften Einwirkung von Nasse nicht geeignet ist.

8.4.3 Auswahl nach Art der nachfol-
genden Oberflachenbehandlung

Innenputze, die mit Tapeten oder Beschichtungen
versehen werden, missen eine bestimmte Min-
destdruckfestigkeit aufweisen. Naheres regelt das
BFS-Merkblatt Nr. 10 ,,Beschichtungen, Tapezier- und
Klebearbeiten auf Innenputz” [9].

Innenputze, die mit organisch gebundenen Ober-
putzen versehen werden, missen eine deklarierte
Druckfestigkeit von mindestens 2 N/mm? aufweisen
oder die Eignung des Unterputzes muss vom Herstel-
ler bestatigt sein.

8.5 Vorbereitung des Putz-
grundes, Putzgrund-
vorbehandlung

Es gelten die in Abschnitt 7.2 beschriebenen Grund-
satze. Zusatzlich gilt:

Vorbehandlung bei Gipsputzen

Bei weniger stark saugenden Untergriinden ist vor dem
Aufbringen des Gipsputzes in der Regel keine geson-
derte Vorbehandlung notwendig. Bei stark saugenden
Untergriinden wird meist eine organisch gebundene
Grundierung (Aufbrennsperre) verwendet, die das
Saugverhalten des Untergrundes reduziert bzw. ver-
einheitlicht, damit dem Putz nicht zu schnell Wasser
entzogen wird, das er zum Abbinden bendtigt (siehe
Infokasten ,Hinweis fir gipshaltige Putze” auf S. 37).

Uberputzen von Fugen und Anschliissen

Bewegungsfugen des Bauwerkes muissen konstruk-
tiv unter Beibehaltung der Bewegungsmaoglichkeit
Gbernommen werden. Sie haben aus verschiedenen
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Grunden eine wichtige Funktion zu erfillen. Damit
Bewegungen des Baukdrpers, die sich im Bereich
vorhandener Fugen auswirken, nicht zu Schaden
flhren, ist es unerlasslich, dass die Fugen des Bau-
werkes an gleicher Stelle und mit gleicher Bewe-
gungsmoglichkeit in die fertige Oberflache — auch in
die ggf. zugehdrige Unterkonstruktion des Putzes —
ibernommen werden, auch wenn dadurch die ge-
stalterische Wirkung beeinflusst wird. Grundsatzlich
mussen Fugen in der fertigen Oberflache mit dem
Verlauf der Bauwerksfugen tbereinstimmen.

Wenn es erforderlich ist, Fugen elastisch auszubil-
den, ist darauf zu achten, dass nur Fugendichtstoffe
verwendet werden, die im Hinblick auf Fugenbreite
und Fugentiefe geeignet sind.

8.6 Aufbringen des Moértels

Es gelten die im Abschnitt 7.3 beschriebenen Grund-
satze. Zusatzlich gilt fur Innenputze:

Arbeitsweise bei Kalkputzen

Kalkputze werden in der Regel in zwei Lagen verar-
beitet. Das heiB3t, zunachst wird eine Putzlage auf-
getragen, auf die, z.B. am nachsten Tag, die zweite




Putzlage aufgebracht wird. Die zweite Putzlage ist
meist diinner als die erste Lage (3-4 mm) und kann
aus demselben Material bestehen wie die erste Lage
oder es kénnen spezielle Oberputze verwendet
werden. Die Oberfldche wird je nach gewlinschtem
Erscheinungsbild abgerieben oder gefilzt. Wenn

die Oberflache besonders glatt sein soll, kann auf
die untere Lage auch eine sogenannte ,Kalkglatte”
aufgetragen werden, meist in einer Schichtstarke
von 1 mm.

Es hat sich bewahrt, die untere Putzlage nicht in
einem Arbeitsgang, sondern mehrschichtig nach
dem Verfahren ,nass in nass” (siehe Abschnitt 7.3.2)
aufzubringen.

Arbeitsweise bei Gipsputzen

Gipsputze werden in der Regel einlagig verarbeitet.
Der Mortel wird in der erforderlichen Dicke aufge-
tragen und mit der Kartatsche verzogen. Nach dem
Anziehen wird die Putzflache mit einem groben
Schwamm verwaschen und danach entweder gefilzt
oder geglattet.

Wenn bei groBBen Putzdicken zweilagiges Putzen
erforderlich ist, wird die erste Lage rau abgezogen.
Nach dem Ausharten und Austrocknen wird mit einer
Aufbrennsperre grundiert. Nach Austrocknung kann
die zweite Putzlage aufgebracht werden. An Decken-
flachen sollte die Putzdicke 15 mm nicht Gberschrei-
ten. Hier ist einlagiges Putzen unbedingt erforderlich.
Sollten Putzdicken > 15 mm erforderlich sein, muss
ein geeigneter Putztrager eingesetzt werden.

Arbeitsweise bei Lehmputzen

Einlagige Lehmputze kénnen auf ebenen, mal3ge-
rechten und gleichméaBig saugenden Untergriinden
eingesetzt werden. Die Uibliche Putzdicke von ein-
lagigen Putzen/Oberputzen ist 10 bis 12 mm, von
Dlnnlagenputzen 3 bis 5 mm. Unterputz wird in der
Regel 10 bis 20 mm dick aufgetragen. Unterputz soll
vor Auftrag des Oberputzes so trocken sein, dass sich
keine Schwindrisse mehr bilden.

Da die Erhartung durch Trocknen des Lehms erfolgt,
ist nach dem Verputzen fiir eine gute Liftung zu
sorgen.
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Zu beachten sind die vom Dachverband Lehm e. V.
herausgegebenen ,Lehmbau Regeln” [10] und das
Technische Merkblatt 01 ,Anforderungen an Lehm-
putz als Bauteil” [11].

8.7 Austrocknen der Putzflachen

Witterungs- und raumklimatische Bedingungen
kénnen die Qualitat des fertigen Putzes wesentlich
beeinflussen. Insbesondere bei Innenputzarbeiten
muss deshalb darauf geachtet werden, dass im Zeit-
raum nach dem Auftragen des Putzes Umgebungs-
bedingungen herrschen, die die Erhartung und
Austrocknung beglinstigen und keinesfalls negativ
beeintrachtigen. Zusatzlich muss beachtet werden,
dass sich die Angaben der Hersteller zur Abbindezeit
ihrer Produkte in der Regel auf eine Temperatur von
etwa 20 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von
etwa 60 % beziehen. Die Abbindezeit verlangert
sich bei fallenden Temperaturen und steigender
Luftfeuchtigkeit deutlich und kann ggf. mehrere
Wochen andauern.

Trocknung bei niedrigen Temperaturen

Die Bildung von Kondenswasser an Putz- und Wand-
oberflachen muss durch geeignete MaBnahmen
verhindert werden. Insbesondere bei ungeddammten
Betonflachen an AuBenwanden besteht im Win-
terhalbjahr die Gefahr einer Unterschreitung der
Taupunkttemperatur. Deshalb ist unabhangig von
weiteren MaBnahmen grundsétzlich eine Luft- und
Putzgrundtemperatur von mindestens +5 °C sicher-
zustellen. Dies ist z. B. durch Heizen méglich. Eine
direkte Beheizung des Putzes sowie schockartiges
Aufheizen missen jedoch vermieden werden. Auf ei-
ne gleichmaBige Temperaturverteilung ist zu achten.

Zusatzlich muss eine hohe Luftfeuchtigkeit, vor
allem in geschlossenen Raumen, vermieden wer-
den. Erhohte Luftfeuchtigkeit ist nach Abschluss der
Putzausfihrung durch regelméaBiges StoBliften/
Querliften (wiederholtes kurzzeitiges Liften) abzu-
fuhren, um Kondensation an der Putzoberflache zu
vermeiden.

Falls eine Beheizung eingesetzt wird, muss beachtet

werden, dass erwarmte Luft viel Feuchtigkeit auf-
nimmt, die durch Liften abgefiihrt werden muss.

»
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Zu beachten ist auBerdem, dass Gas-Heizgeblase
(gasbetriebene Bauheizgerate) zu einer Erhéhung
der Luftfeuchtigkeit beitragen, denn bei der Ver-
brennung von 1 kg Propangas werden etwa 1,63 kg
Wasser freigesetzt. Heizungen dieser Art sollten
deshalb nur in gut beliifteten Bereichen zum Einsatz
kommen.

Nach den Innenputzarbeiten bringen oft weitere Ge-
werke (z.B. Estrich, Fliesenleger, Maler) zusatzliche
Feuchtigkeit in das Bauwerk ein. Je nach Zeitpunkt
herrscht bei einigen Gewerken ein Liftungsgebot
und bei anderen ein zeitweises Luftungsverbot.
Daher ist es notwendig, dass die Zustandigkeit flr
die notwendige Luftung festlegt und dokumentiert
wird.

Es wird empfohlen, die Organisation und Durchfih-
rung der Heizungs- und LiftungsmaBnahmen ein-
vernehmlich zwischen Bauleitung, Auftragnehmer
und Auftraggeber zu planen und zu vereinbaren.

Gipsputz

Gipsputze trocknen bei giinstigen Witterungsver-
héltnissen (hdhere Temperaturen und geringe Luft-
feuchtigkeit) bei einer mittleren Putzdicke von ca.

10 mm relativ schnell, meist innerhalb von ca. 14 Ta-
gen. Bei weniger glnstigen Witterungsbedingungen
kann sich die Trocknungszeit deutlich verlangern.

Trocknen Gipsputze in feuchtegesattigten Rdumen,
kénnen im Putz geldste Kalkhydratanteile an der
Putzoberflache austreten und dort mit in der Luft
enthaltenem Kohlendioxid zu Calciumcarbonat rea-
gieren. Eine geschlossene, glasartige Anreicherung
an der Putzoberflache wird in der Praxis als ,Sinter-
schicht” bezeichnet; sie ist wasserdampfdicht. Ihre
abdichtende Wirkung beeintrachtigt die Putztrock-
nung zusatzlich. Sinterschichten lassen sich durch
Benetzungsprobe feststellen (nicht beeintrachtigter
Gipsputz nimmt das Wasser auf). Putzoberflachen
mit einer derartigen Sinterschicht stellen keinen
tragfahigen Untergrund fir nachfolgende Grun-
dierungen, Beschichtungen oder Bekleidungen dar.
Eine ausreichende Haftung der Materialien ist infol-
ge der verminderten Saugfahigkeit des Putzes nicht
gewahrleistet. Solche Flachen missen vor einer wei-
teren Uberarbeitung, z.B. durch Abschleifen, vorbe-
handelt werden.
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Kalk-, Kalkzement- und zementgebundener Putz

Die Abbindezeit verlédngert sich bei fallenden Tem-
peraturen und steigender Luftfeuchtigkeit deutlich
und die Regel ,ein Tag Standzeit pro mm Putzdicke”
verliert ihre Giltigkeit. Deshalb sollte auch bei diesen
Materialien fir eine ausreichend hohe Temperatur
und eine niedrige Luftfeuchte, ggf. durch Heizen und
Liften, gesorgt werden. Rasches Aufheizen und zu
schnelles Trocknen muss jedoch bis zum Erreichen ei-
ner Restfeuchtigkeit von < 3 % unbedingt vermieden
werden, da es ansonsten zu trocknungsbedingten
Spannungen und Rissbildungen kommen kann.

Zu schnelles Austrocknen bei hohen Temperaturen

Die fertiggestellten Putzoberflachen missen vor

zu schnellem Austrocknen geschiitzt werden. Dies
kann z.B. durch Besprihen mit Wasser erfolgen.
Siehe auch Abschnitt 7.4 und Merkblatt ,Verputzen,
Warmedammen, Spachteln, Beschichten bei hohen
und niedrigen Temperaturen” [6].

8.8 Putzdicken

In Tabelle 9 sind die mittleren Putzdicken fir die
unterschiedlichen Putzweisen zusammengefasst. Fur
die Erflllung besonderer Anforderungen kénnen
auch andere Dicken erforderlich werden. Einige Her-
steller bieten speziell fir Porenbeton abgestimmte
dinnschichtige Systeme an, die andere als die in
Tabelle 9 aufgefihrten Dicken aufweisen.

Bei Verwendung von Warmedammputz als Innen-
ddmmung ist die maximale Putzdicke abhangig von
den bauphysikalischen Randbedingungen.

8.9 Oberflachenqualitat

Innenputze werden nach DIN 18550 hinsichtlich
ihrer Oberflachenbeschaffenheit in vier verschiede
Qualitatsstufen eingeteilt. Sie unterscheiden sich
durch die Art der Oberflachenbehandlung (abge-
zogen, geglattet oder gefilzt) und die zulassigen
Ebenheitstoleranzen. Ausfihrliche Erlduterungen
dazu enthélt das Merkblatt ,Putzoberflachen im In-
nenbereich” [12]. Wird die Ausfiihrung vom Auftrag-
geber nicht ndher spezifiziert, wird der Innenputz in
der Regel in der Qualitatsstufe 2 (Q 2 — abgezogen)
ausgefuhrt. Die einzelnen Qualitatsstufen sind in
Tabelle 10 dargestellt.



Tabelle 10: Qualitatsstufen (QS) von Innenputz-Oberflachen nach Merkblatt ,Putzoberflachen im Innenbereich” [12]

Qualitats-
stufe?

Q1

sz)

Standard

Q3

Q4

abgezogen

Beschaffenheit/Eignung der Oberflache

Geschlossene
Putzflache

Geschlossene
Putzflache

geeignet z.B. fur:

m Oberputze, Kor-
nung =2,0 mm

= \Wandbeldge aus
Keramik, Natur-
und Betonwerk-
stein usw.

geeignet z.B. fur:

m Oberputze, Kor-
nung > 1,0 mm
(fur feinere Oberputze
siehe Q 3 — geglattet)

= Wandbeldge aus
Fein-Keramik, groB3-
formatige Fliesen,
Glas, Naturwerk-
stein usw. (z.B.
> 1600 cm? bei einer
Druckfestigkeit von
>6 N/mm?)

Ausfiuhrungsart der Putzoberflache

geglattet

Geschlossene
Putzflache

geeignet z.B. fir:

= Oberputze,
Kérnung
> 1,0 mm

= mittel- bis grob-
strukturierte
Wandbekleidun-
gen, z. B. Raufa-
sertapeten mit
Kérnung RM oder
RG nach BFS-Info
05-01

= matte, gefullte An-
striche/Beschich-
tungen (z. B. quarz-
gefullte Dispersi-
onsbeschichtung),
die mit langflo-
rigem Farbroller
oder mit Struktur-
rolle aufgetragen
werden

geeignet z.B. fir:

= Oberputze,
Kérnung
=1,0mm

m Fein strukturierte
Wandbekleidun-
gen, z.B. Raufa-
sertapeten mit
Kérnung RF oder
RG nach BFS-Info
05-01

® matte, fein struk-
turierte Anstriche/
Beschichtungen

geeignet z.B. fur glat-

te Wandbekleidun-

gen und Beschichtun-

gen mit Glanz, z.B.:

m Metall, Vinyl- oder
Seidentapeten

m Lasuren oder An-
striche/Beschich-
tungen bis zum
mittleren Glanz

m Spachtel- und Glat-
tetechniken

abgerieben

Abgeriebene
Putzoberflachen sind
geeignet z.B. fur:

= matte, gefullte An-
striche/Beschich-
tungen

Abgeriebene

Putzoberflachen koén-

nen auch geeignet

sein fur:

m grob strukturierte
Wandbekleidun-
gen, z. B. Raufa-
sertapeten mit
Kérnung RG nach
BFS-Info 05-01

geeignet z.B. fur:

® matte, nicht struk-
turierte/nicht
gefullte Anstri-
che / Beschichtun-
gen

geeignet z.B. fur:

m Lasuren oder An-
striche/Beschich-
tungen bis zum
mittleren Glanz

gefilzt

Geschlossene
Putzflache

Gefilzte Putzoberfla-
chen sind geeignet
z.B. fur:

= matte, gefullte An-
striche/Beschich-
tungen

Gefilzte Putzoberfla-

chen kdénnen auch

geeignet sein fur:

m grob strukturierte
Wandbekleidun-
gen, z.B. Raufa-
sertapeten mit
Kérnung RG nach
BFS-Info 05-01

geeignet z.B. fir:

® matte, nicht struk-
turierte/nicht
gefullte Anstriche/
Beschichtungen

geeignet z.B. fir:

® matte, nicht struk-
turierte/nicht
gefillte Anstriche/
Beschichtungen

INNENPUTZ

Ebenheits-
toleranz
nach

DIN 18202

Standard-
anforde-
rung

an die
Ebenheit

Standard-
anforde-
rung

an die
Ebenheit?

erhdhte
Anforde-
rungen
an die
Ebenheit

@ Bei der Angabe von Qualitatsstufen muss immer die gewtinschte Ausfihrungsart ,abgezogen”, ,geglattet”, ,abgerieben” oder ,gefilzt”
mit angegeben werden, z.B . ,Q 2 — geglattet”.

b Die Qualitatsstufe Q 2 wird ausgefiihrt, wenn keine dartiber hinausgehenden Anforderungen vertraglich vereinbart wurden.

9 In der Ausfihrungsart ,abgezogen” gelten erhéhte Anforderungen an die Ebenheit.
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8.10 Putzunter Fliesen und Platten

In diesem Abschnitt werden Hinweise zur Planung
und Ausfihrung von verputzten Wandflachen gege-
ben, auf die nachfolgend Fliesen oder Platten ange-
setzt werden. Diese kdnnen aus Keramik, Naturstein,
Glas oder anderen Materialien bestehen. Ihre Ab-
messungen erstrecken sich vom kleinteiligen Mosaik
bis zu groBformatigen Platten.

Anforderungen an Putzmortel

Im Innenbereich werden Ublicherweise Kalk-, Kalk-
zement- und Zement-Putzmortel der Druckfestigkeits-

]
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kategorie CS I, CS I, CS III, CS IV nach DIN EN 998-1
sowie Gipsputzmortel nach DIN EN 13279 verwen-
det. Reine Luftkalkmértel und Lehmputze sind im
Regelfall als Untergrund fiir Fliesen/Platten nicht
geeignet.

Putze nach DIN EN 998-1 bzw. DIN EN 13279 sind als
Untergrund fur Fliesen und Platten geeignet, wenn
die folgenden Kriterien erfullt sind:

B deklarierte Druckfestigkeit = 2,0 N/mm? (alle
Putze) und

B Trockenrohdichte = 1000 kg/m? (nur Kalk-, Kalk-
zement- und Zementputze).



Andere Putze, wie z.B. Leichtputze vom Typ II, sind
als Untergrund fir Fliesen/Platten nur geeignet,
wenn sie vom Hersteller daflir ausdriicklich freigege-
ben wurden.

Die vom Fachverband Fliesen und Naturstein heraus-
gegebene ,Fachinformation Eignung von Leichtput-
zen als Ansetz- und Verlegeflache fir Wandbeldge
mit und ohne Verbundabdichtung” [13] enthélt dazu
weitere Angaben.

Eine Mindestdruckfestigkeit von = 2,0 N/mm? hat
sich abweichend von bisherigen Regelwerken in der
Praxis bewahrt.

Putzauswahl

Wandflachen, die mit Fliesen/Platten belegt werden
sollen, sind vom Architekten/Planer hinsichtlich der
zu verwendenden Baustoffe detailliert zu planen.

Dabei sind fir die Putzauswahl z.B. folgende Krite-
rien zu berlcksichtigen:

B Anforderung der Feuchtebeanspruchungsklasse
nach ZDB-Merkblatt ,Hinweise fur die Ausfiihrung
von flUssig zu verarbeitenden Verbundabdich-
tungen mit Bekleidungen und Belagen aus Fliesen
und Platten fur den Innen- und AuBenbereich” [14]

B Flachengewicht der Fliesen/Platten.

Feuchtebeanspruchungsklasse

Im ,maBig” beanspruchten Bereich (nicht driicken-
des Wasser im Innenbereich, nicht sehr haufige
Einwirkung von Brauch- oder Reinigungswasser, z.B.
hausliche Bader und Hotel-Badezimmer) sind die
oben beschriebenen Gips-, Kalkzement- und Ze-
mentputze einsetzbar.

Flachengewicht der Fliesen/Platten

Die Auswahl des Putzes ist weniger vom Format der
Fliesen/Platten als vielmehr von deren Flachenge-
wicht abhéngig. Uberschreitet das Gewicht der Flie-
sen/Platten einschlieBlich Diinnbettmdrtel 25 kg/m?,
sind Unterputze mit einer Druckfestigkeit von min-
destens 3,5 N/mm? zu verwenden oder Putze, die
vom Hersteller fir diese Anwendung freigegeben
sind.

INNENPUTZ

Zusatzliche Angaben fiir Gipsputze enthalt der
IGB-Informationsdienst Nr. 3 ,,Gipsputz und Fliesen”
[15].

Putzprofile

Das Verlegen von Fliesen und Platten stellt an die
Putzoberflache im Regelfall eine erhohte Anforde-
rung an die Ebenheit (z.B. Q 3 — abgezogen nach
Tabelle 10, Spalte 1). Um diese zu erreichen, sollten
vor dem Putzauftrag geeignete Putzprofile gesetzt
werden.

Grundsétzlich sollten in Bereichen, in denen mit ei-
ner erhdhten Feuchtebelastung gerechnet wird, Un-
terputz- und Eckprofile aus korrosionsbestandigem
Material, z.B. aus Edelstahl, eingebaut werden. Ge-
maB dem Merkblatt ,,Planung und Anwendung von
metallischen Putzprofilen im AuBBen- und Innenbe-
reich” [16] fallen darunter auch hausliche Bader.

Der zu verwendende Ansetzmortel fiir die Putzpro-
file muss auf den Unterputz abgestimmt sein.

Putzausfiihrung

Putze sollten als Untergrund fir Fliesen/Platten im
Regelfall einlagig und in einer Mindestdicke von

10 mm ausgefuhrt werden. Die Mindestdicken nach
Tabelle 9 sind zu beachten. Bei Leichtputzen mit
organischen Leichtzuschldagen (EPS) muss bei der
Verarbeitung eine Anreicherung dieser Zuschlage an
der Putzoberflache vermieden werden.

ACHTUNG: Die Eignung eines Untergrundes fiir das
Ansetzen von Fliesen wird verbessert, wenn die Putz-
oberflache nicht gefilzt oder geglattet, sondern nur
mit einer Richtlatte/Kartatsche scharf abgezogen
bzw. abgekratzt wird.

Um die Formdnderung von Unterkonstruktionen im
Boden/Wand-Bereich aufzunehmen, besteht auch
die Mdglichkeit, mit dem Putz oberhalb der Belags-
konstruktion zu enden und den Randdammstreifen
bis zum Boden durchzufihren (siehe Bild Seite 46).
Voraussetzung fir diese Ausfihrungsart ist eine ex-
akte Planung und Koordination der Gewerke. Daru-
ber hinaus muss auch in diesem Bereich die Luftdicht-
heit der Wand, z.B. durch einen vor dem Verputzen
aufgebrachten Glattstrich, sichergestellt werden.
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Glattstrich zur Herstellung der Luftdichtheit

Dichtstoff

T T Belagstoff

Randstreifen < —r—Lastverteilung
Abdeckung

Dammschicht

S S s
S A Tragschicht
S s 7S s S S
a

Grafik: Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentral-

verband des Deutschen Baugewerbes

Anschlussfugen Wand/Boden

Anforderung an die Oberflachenbeschaffenheit
der Putze

Ansetz- und Verlegeflachen miissen ausreichend
ebenflachig, tragfahig und frei von durchgehenden
Rissen sein. Die Oberflachen missen weitgehend ge-
schlossen bzw. angeraut sein und eine gleichmaBige
Beschaffenheit sowie eine ausreichende Festigkeit
aufweisen. Ferner dirfen keine Stoffe vorhanden
sein, welche die Haftung des Klebemortels beein-
trachtigen (z.B. Trennmittel, lose Bestandteile, Staub,
Absandungen, Bindemittelanreicherungen, Aus-
blihungen, Verschmutzungen usw.).

Die Putzoberflache muss abhangig von der Fliesen-/
PlattengréBe ausreichend eben sein. Bei der Aus-
schreibung ist die geforderte Ebenheit (Standard
oder erhéht) nach DIN 18202 anzugeben. Fliesen
mit einer Kantenldnge von mehr als 30 cm erfordern
erhéhte Anforderungen an die Ebenheit (z.B. nach
DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 7). GroBformatige Fliesen
und Platten mit einer Kantenlange von mehr als

60 cm erfordern in der Regel eine zusatzliche Spach-
telung zur Verbesserung der Ebenheit des Verlege-
untergrundes.

Entspricht der Unterputz nicht den oben genannten
Grundanforderungen, z.B. gerissene Putzflachen
oder zu geringe Festigkeit, so kann die Ausfiihrungs-
sicherheit ggfs. mit geeigneten ZusatzmaBnahmen
verbessert werden, z. B. durch die Verwendung eines
Armierungsputzes mit Gewebeeinlage.

46 VDPM‘
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Belegreife von Putzen

Vor Beginn der Fliesenarbeiten muss der Putz tro-
cken und staubfrei sein.

Bei Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen betragt
die Standzeit (Trocknungszeit) bis zum Ansetzen
der Fliesen/Platten in der Regel ein Tag pro mm
Putzdicke. Niedrige Temperatur und/oder hohe
Luftfeuchtigkeit verlangern die Standzeit (siehe
Abschnitt 7.4).

Nach den Putzarbeiten missen die Rdume ausrei-
chend temperiert und regelmaBig geltftet werden,
um ein kontrolliertes Austrocknen des Putzes sicher-
zustellen (siehe auch Abschnitt 8.7).

Untergrundvorbehandlung vor dem Ansetzen

Je nach Saugverhalten und Art des Putzes kann eine
geeignete Grundierung erforderlich sein.

In Abhangigkeit von der Feuchtebeanspruchungs-
klasse kann auf Putzflachen eine Abdichtung erfor-
derlich sein, die gemaB dem ZDB-Merkblatt ,Ver-
bundabdichtung” [14] ausgefiihrt werden muss.

Ansetzen von Fliesen und Platten

Das Ansetzen von Fliesen/Platten erfolgt in der
Regel im Dinnbettverfahren nach DIN 18157.
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9 Mitgeltende Normen und Merkblatter

9.1 Normen

Alle Literaturangaben zu Normen beziehen sich auf
das jeweils gliltige Ausgabedatum.

DIN 105:
Teil 100:

DIN 1045:

Teil 2:

Teil 100:

DIN 1053:

Teil 1:
Teil 4:

DIN 4102:

Teil 4:

DIN 4108:

Teil 3:

Teil 4:

DIN 4213:

DIN 4223:

Mauerziegel;
Mauerziegel mit besonderen Eigen
schaften

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton
und Spannbeton;

Beton - Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat -
Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
Ziegeldecken

Mauerwerk;
Berechnung und Ausflihrung;
Fertigbauteile

Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen;

Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile

Warmeschutz und Energieeinspa-
rung in Gebauden;
Klimabedingter Feuchteschutz -
Anforderungen, Berechnungsver-
fahren und Hinweise flr Planung
und Ausfliihrung;

Warme- und feuchteschutz-
technische Bemessungswerte

Anwendung von vorgefertigten
Bauteilen aus haufwerksporigem
Leichtbeton mit statisch anrechen-
barer oder nicht anrechenbarer
Bewehrung in Bauwerken

Vorgefertigte bewehrte Bauteile
aus dampfgehartetem Porenbeton

DIN 18157:

Teil 1:

Teil 2:
Teil 3:

DIN 18533:

DIN 18202:

DIN 18550:
Teil 1:
Teil 2:

DIN 18947:

VOB Teil CATV
DIN 18350:

DIN V 106:

DIN V 4165:
Teil 100:

DINV 18151:
Teil 100:

DINV 18152:

Teil 100:

DINV 18153:

Teil 100:

DIN V 18580:

Ausfihrung keramischer Beklei-
dungen im Dinnbettverfahren;
Hydraulisch erhartende Diinnbett-
mortel;

Dispersionsklebstoffe;
Epoxidharzklebstoffe

Abdichtung von erdberihrten
Bauteilen

Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

Putz — Baustoffe und Ausfliihrung;
AuBenputz;
Innenputz

Lehmputzmortel - Begriffe, Anfor-
derungen, Prifverfahren

VOB Vergabe- und Vertragsordnung
fur Bauleistungen, Teil C: Allgemeine
Technische Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen (ATV), Putz- und
Stuckarbeiten

Kalksandsteine mit besonderen
Eigenschaften

Porenbetonsteine;
Plansteine und Planelemente mit
besonderen Eigenschaften

Hohlbldcke aus Leichtbeton;
Hohlbldcke mit besonderen Eigen-
schaften

Vollsteine und Vollblécke aus
Leichtbeton;

Vollsteine und Vollbldcke mit beson-
deren Eigenschaften

Mauersteine aus Beton (Normal-
beton);

Mauersteine mit besonderen Eigen-
schaften

Mauermortel mit besonderen Eigen-
schaften
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DIN 20000-401: Anwendung von Bauprodukten

2012-11:
Teil 401:

in Bauwerken

Regeln fur die Verwendung
von Mauerziegeln nach
DINEN 771-1:2011-07

DIN V 20000-402: Anwendung von Bauprodukten

2005-06:
Teil 402:

in Bauwerken

Regeln fir die Verwendung
von Kalksandsteinen nach
DIN EN 771-2:2005-05

DIN V 20000-403: Anwendung von Bauprodukten

2005-06:
Teil 403:

DIN 20000-404:

2015-12:
Teil 404:

in Bauwerken

Regeln fir die Verwendung

von Mauersteinen aus Beton nach
DIN EN 771-3:2005-05

Anwendung von Bauprodukten
in Bauwerken

Regeln flr die Verwendung
von Porenbetonsteinen nach
DINEN 771-4:2011-07

DIN V 20000-412: Anwendung von Bauprodukten

2004-03:
Teil 412:

DIN EN 197:

DIN EN 206:
Teil 1:

DIN EN 459:
Teil 1:

DIN EN 771:
Teil 1:
Teil 2:
Teil 3:
Teil 4:

DIN EN 998:
Teil 1:

Teil 2:

a8 VDPM‘

in Bauwerken

Regeln fir die Verwendung
von Mauermoértel nach

DIN EN 998-2:2003-09

Zement

Beton;

Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat;
Deutsche Fassung der EN 206-1

Baukalk;

Begriffe, Anforderungen und
Konformitatskriterien; Deutsche
Fassung der EN 459-1

Festlegungen flir Mauersteine;
Mauerziegel;

Kalksandsteine;

Mauersteine aus Beton;
Porenbetonsteine

Festlegungen flr Mortel im
Mauerwerksbau;

Putzmortel; Deutsche Fassung der
EN 998-1

Mauermortel; Deutsche Fassung der

EN 998-2

DIN EN 1520:

DIN EN 1996
(Eurocode 6):
Teil 1-1:

DIN EN 12524:

DIN EN 12602:

DIN EN 13168:

DIN EN 13279:
Teil 1:

DIN EN 13658:

Teil 1:

DIN EN 13914:

Teil 1:

Teil 2:

DIN EN ISO
15148:

DIN EN 15824:

Vorgefertigte Bauteile aus hauf-
werksporigem Leichtbeton und
mit statisch anrechenbarer oder
nicht anrechenbarer Bewehrung;
Deutsche Fassung der EN 1520

Bemessung und Konstruktion

von Mauerwerksbauten;
Allgemeine Regeln fiir bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk und
DIN EN 1996-1-1/NA Nationaler
Anhang

Warme- und feuchteschutz-
technische Eigenschaften —
Tabellierte Bemessungswerte

Vorgefertigte bewehrte Bauteile
aus dampfgehéartetem Porenbeton;
Deutsche Fassung der EN 12602 + A1

Warmedammestoffe fir Gebaude -
WerkmaBig hergestellte Produkte
aus Holzwolle (WW) — Spezifikation

Gipsbinder und Gips-Trockenmoértel;
Begriffe und Anforderungen;
Deutsche Fassung der EN 13279-1

Putztrager und Putzprofile aus
Metall — Begriffe, Anforderungen
und Prufverfahren;

Innenputze; Deutsche Fassung der
EN 13658-1

Planung, Zubereitung und
Ausflihrung von Innen- und
AuBenputzen;

AuBenputz; Deutsche Fassung der
EN 13914-1;

Planung und wesentliche Grundsatze
fur Innenputz; Deutsche Fassung der
EN 13914-2

Warme- und feuchtetechnisches
Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten — Bestimmung des
Wasseraufnahmekoeffizienten

bei teilweisem Eintauchen;
Deutsche Fassung der EN ISO 15148

Festlegungen flr AuBBen- und Innen-
putze mit organischen Bindemitteln;
Deutsche Fassung der EN 15824



9.2 Richtlinien, Merkblatter
und sonstige Literatur

[1] Richtlinie Fassadensockelputz / AuBenanlage, Hrsg.
Fachverband der Stuckateure fir Ausbau und Fas-
sade Baden-Wirttemberg mit dem Verband Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Wiirtt-
emberg eV.,, 3., Gberarb. Aufl. 01/2013

[2] IWM-Merkblatt Sockelausfiihrung im Ubergang zu
Warmedamm-Verbundsystemen und Putzsystemen,
Hrsg. Industrieverband WerkMértel, 06/2014

[3] Sanierputzsysteme, WTA-Merkblatt 2-9-04/D,
Hrsg. Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemein-
schaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege,
10/2004

[4]  IWM-Merkblatt Total Solar Reflectance, Hrsg.
Industrieverband WerkMortel, 04/2014

[5] WTA-Merkblatt 2-4-08/D: Beurteilung und Instand-
setzung gerissener Putze an Fassaden, Hrsg. Wis-
senschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege, 07/2008

[6] Merkblatt Verputzen, Warmedammen, Spachteln,
Beschichten bei hohen und niedrigen Tempera-
turen, Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade
im ZDB, 12/2013

[71  Merkblatt 4: Dinnlagenputz im Innenbereich, Hrsg.
Industriegruppe Baugipse im Bundesverband der
Gipsindustrie, 09/2012

[8] Merkblatt Egalisationsanstriche auf Edelputzen,
Hrsg. Industrieverband WerkM®értel, 04/2009
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(10l

(1]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]
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Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf
Innenputz, BFS-Merkblatt Nr. 10, Hrsg. Bundesaus-
schuss Farbe und Sachwertschutz, 05/2012

Lehmbau Regeln. Begriffe, Baustoffe, Bauteile,
Hrsg. Dachverband Lehm e.V.,, 3. Auflage, Wies-
baden 2009

Technisches Merkblatt TM01 Anforderungen an
Lehmputz als Bauteil, Hrsg. Dachverband Lehm
e.V.,06/2014

Putzoberflachen im Innenbereich. Merkblatt 3
Qualitatsstufen: Abgezogen, geglattet, abgerieben
und gefilzt, Hrsg. Bundesverband der Gipsindustrie
e.V, 10/2011

Fachinformation Eignung von Leichtputzen als
Ansetz- und Verlegeflache fir Wandbeldge mit
und ohne Verbundabdichtungen, Fachinformation
Leichtputze, Hrsg. Fachverband Fliesen und Na-
turstein im Zentralverband des Deutschen Bauge-
werbes, 07/2008

Merkblatt Hinweise fur die Ausfiihrung von flissig
zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Be-
kleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fur
den Innen- und AuBenbereich, Hrsg. Fachverband
Fliesen und Naturstein im ZDB - Zentralverband
Deutsches Baugewerbe e.V,,01/2010

Gipsputz und Fliesen, IGB-Informationsdienst Nr. 3,
Hrsg. Industriegruppe Baugipse im Bundesverband
der Gipsindustrie e.V.,02/2003

Merkblatt Planung und Anwendung von metal-
lischen Putzprofilen im AuBen- und Innenbereich,
Hrsg. Europaischer Fachverband der Putzprofil-
hersteller,01/2011
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ANHANG 1

Anhang 1

Hinweise zur Ausschreibung

Zur Ausschreibung und Abrechnung von Putzar-
beiten ist VOB Teil C Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) Putz-
und Stuckarbeiten DIN 18350 maBgebend. Daneben
ist auch die ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen
fur Bauarbeiten jeder Art zu beachten.

Damit die VOB/C als vereinbart gilt, muss die VOB/B
wirksam als Vertragsgrundlage vereinbart werden.
Aus § 1 Nr. 1 VOB/B folgt, dass die VOB/C (ATV)
dann Bestandteil des Vertrags ist. Die ausgewogenen
Regelungen der VOB/B beriicksichtigen die Interes-
sen des Auftragnehmers und des Auftraggebers
gleichermaBen.

Die ATV DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten ist in
sechs Abschnitte aufgeteilt:

Foto: Bundesverband Porenbetonindustrie e. V.

0 Hinweise fir das Aufstellen der Leistungs-
beschreibung

1 Geltungsbereich

2 Stoffe, Bauteile

3 Ausfuhrung

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen

5 Abrechnung

Der Abschnitt 0 gibt Hinweise fiir den Ausschrei-
benden und stellt einen Leitfaden zur Aufstellung
eines moglichst detailgerechten Leistungsverzeich-
nisses dar. Somit formuliert er einen GroBteil der
vorkommenden Bausituationen. Im Abschnitt 0.5 der
ATV sind Hinweise zu Abrechnungseinheiten fur die
Putz- und Stuckarbeiten enthalten, die gegliedert
nach FlaichenmaB (m?), nach LingenmaB (m) und
nach Anzahl (Stlick) aufgefiihrt sind.

Die Ausfihrung von Putz- und Stuckarbeiten ist im
Abschnitt 3 geregelt. Die dort beschriebenen Rege-
lungen gelten als allgemein anerkannte Regeln der
Technik. Abweichende Ausfihrungen kénnen ver-

traglich vereinbart werden.

Der Abschnitt 5 ,Abrechnung” dient in der ATV der
Vereinheitlichung und Vereinfachung der Ermitt-
lung bzw. Abrechnung der erbrachten Leistung. Die
Abrechnungseinheiten, die fir die Abrechnung der
Leistungen vorzusehen und zu vereinbaren sind, sind
in Abschnitt 0.5 enthalten.
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Anhang 2: Partner fiur Qualitat

Kompetente Beratung — innovative Entwicklung

Moderne Baustoffe von hochster Qualitat auf der einen und die fachgerechte handwerkliche Ausfiihrung auf
der anderen Seite: Das sind die Garanten fur dauerhaft schéne Putzflachen — auBen wie innen. Deshalb arbei-
ten der VDPM und seine Mitglieder eng mit den Vertretern des ausfihrenden Handwerks zusammen, die als
Fachunternehmer die professionelle Verarbeitung der Putze sicherstellen und den Bauherren individuell und
kompetent beraten.

Wir stehen fur Qualitat:

Verband flir Dammsysteme, Putz und Moértel e.V.
' Reinhardtstraf3e 14
10117 Berlin
VD PM Telefon +49 30 4036707 50
Telefax +49 30 4036707 59
Verband fiir Dédmmsysteme, info@vdpm.info

Putz und Mortel e.V. .
www.vdpm.info

Bundesverband Ausbau und Fassade im
BUNDESVERBAND @ Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
AUSBAU UND FASSADE Kronenstra3e 55-58

im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes .
10117 Berlin

Telefon +49 30 20314 0
Telefax +49 30 20314 583
stuck@zdb.de
www.stuckateur.de

9.9 | Bundesverband Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz
y Farbe Gestaltung GréfstraBe 79

_____ Bautenschutz 60486 Frankfurt am Main
) Telefon +49 69 66575 300

Telefax +49 69 66575 350
bvfarbe@farbe.de
www.farbe.de
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